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Bei welchen Mangeln im Weissputz / Fiillstoff konnen Anstrichschaden auftreten?

a) Dauerhaft abfarbende, mehlige, schwach tragfahige Oberflachen
— Aufbrennen (zu schneller Wasserentzug) speziell beim Aufzug von diinnen Schichten; der
Gips kann nicht hydraulisch ausharten—> abkreidende, mehlige Schichten
— keine «Kunstharz-Zusatze» (= Polymerharze in Form von sog. Redispersionspulver), welche
diese mehlige Schichten (infolge Aufbrennen) Giberbriicken konnten
— Verarbeitung von Weissputz zu einem Zeitpunkt wo der Gips schon teilweise erhartet ist

Folge: mit tiblichen Dispersionen keine gesicherte Haftung!
- Grundanstrich (WP-Primer / Tiefgrund) oder spezieller Anstrichstoff notwendig!

b) Sinterschichten (dichte, glanzende, nicht saugende und sprode Schichten)
Entstehen durch Kalkhydratanreicherung an der Oberflache (zu langes Abtaloschieren
oder Uiberschissiges oberflachliches Anmachwasser bei zu geringer Durchliiftung).
Foge: Dies fiihrt zu stark unterschiedlicher Saugfahigkeit, Farbaufnahme und Schichtdicke;
Glanzgraddifferenzen, Wolkenbildungen), schlechte Haftung
-> Sinterschichten miissen abgeschliffen werden (ergibt ungleichmassig strukturierten
Untergrund); daher sollte unbedingt ein egalierender Grundanstrich appliziert werden!

¢) Strukturunterschiede, ungleichmassige Saugfahigkeit, Pusteln, aufgebrannte Spachtelstellen

Solche Erscheinungen kénnen durch Mangel bei der Verarbeitung entstehen (schlechte Durchmischung), durch
Verarbeiten von schon ausreagiertem Gips oder durch unzureichende Durchliftung nach der Applikation des
Weissputzes. Sehr gefahrlich sind ortliche Spachtelstellen mit schlechtem Fllstoff (ohne Polymerharz) wo infolge
des Aufbrennens mehlige pulvrige Schichten entstehen. Diese bilden sich bevorzugt an den Randern der Spachtel-
stellen beim Ausziehen auf Null (siehe vordere Seite).

Folgen: Haftungsprobleme, Aufwerfen des Anstrichs, Glanzgradunterschiede im Streiflicht

—> Diese Untergrundprobleme sind am schwierigsten zu erkennen; Benetzungsprobe diagonal tiber die ganze

Flache durchfiihren! Bei Verdacht auf Mangel sicherheitshalber mit WP-Primer vorstreichen!

d) Feuchtigkeitsmessung: Ist der Weissputz geniigend ausgetrocknet?
Der Feuchtigkeitsgehalt der Weissputz - oder Spachtelschicht sollte 1-2% nicht tberschreiten. Speziell die geruch-
losen l6semittelbasierten Mattfarben und Haft-/Isoliergrundierungen (mit unpolaren nicht wassermischbaren Lose-
mitteln) kdnnen auf feuchten Untergriinden nicht eindringen (heikel sind die Bereiche nahe der Aussenwand, die
oft noch eine héhere Feuchtigkeit aufweisen)!
Folge: Ablosungen / verminderte Haftung von I6semittelbasierten (aliphatischen) Mattfarben und Grundierungen
- mehr Sicherheit ergibt dieaggressive Haft- Isoliergrundierung (mit wassermischbaren Acetaten und Glycolathern)

Priifung von Weissputzflachen auf Tragfahigkeit von Anstrichen

Gemass der SIA Norm 257 oder dem SMGV-Merkblatt «Beschichtungen auf Weissputz und Spachte-
lungen» sind die Untergriinde auf Zustand und Tragfahigkeit fiir die vorgesehene Beschichtung zu
prifen. Hilfreich ist die Checkliste zur Priifung des Untergrundes und zur Beurteilung der Resultate!

Zur Priifung der Festigkeit und Tragfahigkeit von Weissputz und Spachtelungen hat sich in der Praxis
die Handwisch- und Kratzprobe sowie der Klebbandtest mit Scotchband blau bewahrt!

Die Bewertungen (Stufen 0 - 4) sind rechts auf dem Bild ersichtlich!
Stufe 0: keine Riickstande / Ablagerungen: gewohnliche Innenfarben sind einsetzbar!
Stufe 1: geringe Riickstande: «spezielle» Innenfarben; Grundanstrich empfehlenswert!
Stufe 2: mehlige Ablagerungen; kreidende dauernd abfarbende Oberflache
= darf nicht mit tblicher Innendispersion gestrichen werden! _
Stufe 3/ 4: starke Ausbriiche und Riickstande = selbst mit dem effizientesten Grundanstrich (Haft-
und Isoliergrund Ism.) ist ein Probeanstrich notwendig! W
In schlimmen Fallen sind Neuspachtelungen unumganglich! NS,
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Grundsatze und Empfehlungen fiir sichere Anstriche auf Weissputz

Die sehr umfangreichen SMGV-Merkblatter mit Verweisen auf die diversen Qualitatsstufen der Weissputzflachen
(Q1-Q4) und der Beschichtungen (M1 - M4) sind sehr komplex und anspruchsvoll, sodass der Maler oft Giberfordert ist:
Leider fehlen einfache Hinweise flir den Einsatz und die Art der Grundanstriche und speziellen Innenfarben etc.

Feinspachtelungen mit Fiillstoff (Gipsspachtel, Cellulosespachtel)

Der Maler kann sich selber viel Arger ersparen wenn er bei Ausbesserungen und Nachspachtelungen wirklich nur
qualitativ guten Fllstoff mit Polymerharz verwendet! Beim Spachteln mit «schlechtem» Fillstoff entstehen 6rtlich
beim Ausziehen auf Schichtdicke Null die besagten mehligen Schichten (durch Aufbrennen). Beim Uberarbeiten mit
wassrigen Anstrichstoffen konnen diese anquellen, aufwerfen und zu streiflichtempfindlichen Wolken, Flecken
und Abzeichnungen fiihren!

Wichtig fiir den Maler: Nur polymerhaltige Fiillstoffe verwenden (DECOMUR und ERNO SPA); kein Decofill innen

B . . ) Hzﬂ Das Wasser schldgt weg = keine
Diinne Schicht einer Gipsspachtel- hydraulische Hartung =+ mehlige Schichten
masse auf saugendem Untergrund; ?

v.a beim Ausziehen auf «Null» oy ’....-—-—-—I"""'-___-_-_____

Empfehlungen fiir Grundanstriche von kritischen Weissputzflachen:

Grundanstriche: Tiefgrund farblos wv / Ism WP-Primer weiss wv / Haft- und Isoliergrund weiss Ism.
Ein Grundanstrich ist angesagt, wenn die Untergrundpriifung ergibt, dass kritische Weissputzflachen vorliegen.

Was sind die Funktionen und Aufgaben eines Grundanstriches:

- Verfestigung und Vergiitung des Untergrundes

- Verminderung der hohen Saugfahigkeit und Egalisierung des unterschiedlichen Saugverhaltens
- Wenn maoglich Ausgleichen, Glatten und Fillen von Schleifspuren und kleinsten Unebenheiten

Der farblose Tiefgrund ist fiir den Maler nicht rationell und optimal; er egalisiert und verfestigt zwar, leistet aber
absolut keinen Beitrag zur Deckkraft, zum Fillen und Ausgleichen von kleinen Unebenheiten. Zudem ist auf tief-
grundierten Flichen die Farbnahme beim Uberarbeiten weniger gut; speziell auf schwach saugenden Zonen, wo
mit grobteiligen Hydrosolen (Tiefgrund wv) oft sogar leichter Glanz entsteht!

Empfehlung: RUCOPRIMER WP weiss Haftprimer und Finish flr Gips / Weissputz
- sehr gut eindringendes, echt wasseremulgiertes Polyesterharz; gut fiillend und deckend
- ausgezeichnete Verfestigung und Haftvermittlung; matter Finish

Fiir kritische Falle: RUCO Haft- und Isoliergrundierung weiss / |6semittelbasiert (aggressiv)
- optimale Verfestigung und Haftvermittlung (wirkt besser als alle Tiefgrundierungen!)
- auch bei Restfeuchte einsetzbar (dank aggressiven Losemitteln)

Innenfarben mit verbesserter Haftung auf kritischen Weissputzflachen (Stufen 1 und 2)

Auf guten Weissputzflachen (Stufe 0) diirfen die tiblichen matten Innendispersionsfarben verwendet werden. Wenn
bei hohen Anforderungen an die Oberflache Seidenglanzdispersionen oder gar 2K-Lacke gewtinscht sind, missen in
der Regel auch entsprechende Grundanstriche appliziert werden (WP-Primer, Tiefgrund, 2K-Einlassgrundierungen).
Spezielle Innenfarben kdnnen auf kritischen Weissputzflachen (Stufen 1 und 2) direkt eingesetzt werden. Durch Pro-
beanstriche sollte der Maler Erfahrungen sammeln und dann auch Vertrauen in entsprechende Produkte bekommen.

Die KIESELIT Silikatfarben fiir innen basieren auf einem extrem feinteiligen Solsilikat (patentiert), welches gut ein-
dringt und sich mit den losen Gipspartikeln (Ca?*) chemisch verbinden kann; das bringt die Haftung auf kreidendem
Weissputz! AQUADUR Mattfarbe basiert wie RUCOPRIMER WP auf dem gleichen emulgierten Polyesterharz!

Silikatfarben: KIESELIT: Fusion Inside Wohnraumfarbe BIO MINERAL
Polyesterharz: AQUADUR Mattfarbe RUCOPRIMER WP
KH / Isoparaffin: RUCOTHIX KH-Mattfarbe
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