Spritzapplikation
von 2K-PUR-Lacken

Genauso wie man fir unterschiedliche Pro-
dukte und Arbeiten in der Anstrichtechnik,
verschiedene Pinsel und Roller bendtigt,
braucht man flir die Spritzapplikation vor
allem unterschiedliche Verdinnungen der
Systeme. Die Vielfalt der Lacke, die Grésse
des Werkstlckes, die Raumtemperatur, die
verschiedenen Spritzgerate und Diisen erfor-
dern unterschiedliche Lackverdinner.

Einen «Universalverdinner» fir alle Anwen-
dungen gibt es leider nicht. Bei den Lackver-
dinnern handelt es sich oft um Gemische
von mehreren Losemitteln. Diese unter-
scheiden sich in ihrer Loslichkeit und Ver-
dunstungszahl. In Europa wird die Verduns-
tungszahl nach DIN 53170 bestimmt. Dabei
wird die Zeit, in der ein Stoff komplett ver-
dunstet mit der Zeit in Relation gesetzt, die
Diethylether zum Verdunsten bendtigt.

Auswirkungen der Temperatur

Im Sommer, bei hohen Temperaturen muss
der Lack mit einem Verdlnner (oder Anteilen
davon) mit einer hohen Verdunstungszahl
verdinnt werden. Der Lack hat somit durch
die langere Offenzeit (Oberflache ist langer
nass) gentgend Zeit zum Entgasen und Ver-
laufen. Im Winter, bei tiefen Temperaturen
verdunsten die Lésemittel deutlich langsa-
mer, somit sollte ein Verdinner mit niedriger
Verdunstungszahl verwendet werden.

Auf dem Foto ist der Einfluss des Verdiinners
auf die Antrocknung (bis staubtrocken) gut
erkennbar. Wird das Material mit dem V-15
DD-Rapidverdinner statt V-17 DD-Verdin-
ner gemischt, trocknet es schneller an. Der
Lack ist schneller «staubtrocken» und die
Oberflache wird unempfindlicher gegenlber
Staub und Schmutzpartikel. Spontan wiirde

EU-Klassifizierung Verdunstungszahl RUCO-Verdiinner

sehr schwer fllchtig > 50
schwerfllichtig 35...50
mittelfllichtig 10...35
leichtfllchtig <10

V-23

V-15/V-17*
V-14

*V-17 besteht aus % leichtfllichtiger und % schwerfliichtiger Lésemittel. V-15 enthélt nur mittelfilichtige

Lésemittel und ist damit schneller wie V-17.

Der richtige Verdiinner

Mit der Wahl des Verdinners werden sehr
viele Eigenschaften der Lackierung beein-
flusst, ein nicht geeigneter Verdlinner kann
zu Stérungen in der Lackierung flihren wie
zum Beispiel: Blasenbildung, Orangenhaut,
Kocher, Trocknungsverzégerungen, schlech-
tere Schleifbarkeit, Weissanlaufen, Hochzie-
hen, Tribung oder kirzere Topfzeit. Jeder
Lackierer sollte sich die Zeit nehmen, die
verschiedenen Verdinner fir die entspre-
chenden Anwendungen «auszuprobieren».

man sagen, eine schnelle Antrocknung ist
stets vorteilhaft. Bei grossen Flachen wird
sich aber eine zu schnelle Antrocknung als
negativ herausstellen (Anschlusszeit). Abhil-
fe kann eine ca. 5% Zugabe von Verzdgerer
V-23 schaffen.

Spritztabellen

Je nach Art des Spritzgerédtes sind andere
Dusengrossen und Spritzdrucke zu verwen-
den. Die Art und Menge des Verdlnners be-
einflusst die Auslaufzeit, welche in Sekun-
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Prifung der Staubtrocknung

RUCO-Verdiinner

Der V-14 Universal-Verdiinner Rapid ist
der schnellste RUCO-Verdinner fir
2K-PUR-Lacke. Er kann im Winter und
fur kleine Flachen eingesetzt werden.
Neu ist der V-15 DD-Rapidverdinner.

Er kann als Hauptverdiinner Uber das
ganze Jahr eingesetzt werden. Sind die
Flachen sehr gross oder ist es ausseror-
dentlich warm, empfiehlt sich der V-17
DD-Verdlnner oder die Zugabe unseres
Verzogerers (max. 5%) V 23. Diese
Angaben gelten flr die Spritzapplikation.

den angegeben wird. Sie ist bei allen
Spritzgeraten ungefahr gleich. Unsere tech-
nischen Merkblatter werden sukzessive mit
Spritztabellen erganzt. Sie sollen beim La-
ckieren helfen. Nachstehend das Beispiel der
Spritztabelle «tATAPUR Zweischichtlack 5-90».

Fliessbecher 1.8
Airmix 0.28-0.38
Airless 0.28-0.38

2=3 18-25 10-20%/V-15
60-100 1-2 18-25 10-20%/V-15
120-160 18-25 10-20%/V-15

Achtung: Massangabe der Lochgrésse kann in mm oder inch angegeben werden, je nach Hersteller.



