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Die direkten Telefon-Nummern fu
tellungen und technische Beratu

Fir Bestellungen und technische Auskiinfte kdnnen Sie mit den unten stehenden direkten Telefon-
nummern schneller mit der von lhnen gewlinschten Abteilung oder Person verbunden werden.

Zentrale Tel. 044 809 69 69 Fr. R. Winterhofen
FAX 044 809 69 99

Verkaufsstelle Glattbrugg 044 809 69 03 Hr. R. Hollenweger
(Bestellungen / fachtechnische Beratung) 044 809 69 46 Hr. Y. Schneider
Bestellbiro 044 809 69 00
Verkaufsleitung Innendienst /VST/Dupli 044 809 69 33 Hr. P. Lamanuzzi
Verkaufsleitung Baumaler 044 809 69 62 Hr. C. Francois
Verkausleitung Industrie 079 942 78 95 Hr. B. Ruedi
Marketingleitung 044 890 69 76 Hr. X. Wiist
Geschaftsfihrer 044 809 69 79 Hr. R. Diethelm
VR Prasident 044 809 69 20 Hr. H. Tobler
Labor / techn. Auskiinfte 044 809 69 44 Hr. J. Reiter

044 809 69 16 Hr. J. Linge

044 809 69 32 Fr. G. Zebli

079 427 17 83 Hr. R. Anliker

044 809 69 29 Hr. R. Anliker jun.

044 809 69 56 Hr. C. Obrist

044 809 69 34 Hr. D. Birrfelder
"Hot-Line" RUCOTINT /-TREND 044 809 69 30 Hr. E. Tobler

044 809 69 89 Hr. L. Diethelm

044 809 69 54 Fr. E. Wolfli
Rezepturverwaltung 044 809 69 75 Hr. A. Sopi

(Anfragen und Erstellung von Rezepturen / Korrekturen etc.)

Buchhaltung 044 809 69 50 Hr. M. Brunner
044 809 69 35 Hr. S. Baur

Stand: Oktober 2019




RUPF & Co. AG / Lacke + Farben
ﬂ@@’ CH-8152 Glattbrugg / Tel. +41(0)44 809 69 69 / FAX +41(0)44 809 69 99 ﬁ@@‘

Die Alkydharzlacke ("Kunstharze")

Im Maler-Fachjargon hat es sich eingeblrgert, dass alle Arten von Alkydharzen vereinfachend als "Kunstharze" be-
zeichnet werden. Eigentlich umfasst der bergeordnete Begriff Kunstharz exakterweise alle, kiinstlich hergestellten
Harze, also z.B. auch alle Acryl-, PUR- oder Epoxydharze. Da die Alkydharze in der lacktechnischen Ent-wicklung
die ersten, auch grosstechnisch produzierten Kunstharze darstellten, ist die Bezeichnung "Kunstharz" fr die Alkyd-
harze bis heute geblieben. Nebst den Ol- und Nitrolacken (veredelte Zellulose) waren seinerzeit praktisch nur die
Naturharze bekannt (Kolophonium, Dammar, Kopal, Schellack, Latex etc.).

"ALKYD" = "Alcohol" + "Acid"”
Alkyd = Alkohol +  Séure

Im chemischen Sinne sind die Alkydharze sog. Ester aus mehrwertigen Alkoholen (Glycerin oder Pentaerythrit)
und organischen S&uren (Phthalsdure und ungesattigten Fettsauren pflanzlicher Ole).

Die Entwicklung der Alkydharze Reine Ole (Leindl) und Kunstharzlacke

- - = - " s Die Entwicklung der Alkydharze bezweckte v.a. die Be-
D'le'relnen, trocknenden O,Ie wie Le'.n' Ode.r Sojadl Wa_'_'en, schleunigung der Trocknung. Die trocknenden Ole (z.B.
die idealen, umweltfreundlichsten Bindemittel. Als "Flissig- Leindl) werden vorkondensiert, d.h. die Molekiile werden

harze" sind sie so niederviskos, dass sie mit 100% Festkor- kinstlich durch den Einbau von physikalisch trocknenden

per (ohne Lésemittel) im lacktechnischen Sinne problemlos | Gruppen vergossert. Bei den Alkydharzen nimmt in der
Reihenfolge lang-, mittel- und kurzélig der trocknungs-

Ve__rarl?e'tungSfa,h'g sind!! .. . oder vernetzungsfahige Ol-Anteil ab; entsprechend
Fir die professionelle, gewerbsmassige Anwendung sind schneller wird die sog. "physikalische Antrocknungspha-
die reinen Olfarben aber viel zu langsam in der Trocknung. se". Bei einem Kurzolalkyd (25-35% Olanteil / max. 50%
So brauchen Leindlanstriche mehrere Tage bis Wochen, o rgrsleh el sl i S 60 aiyelelle
Klebfreiheit resp. Grifffestigkeit zu erreichen. Die sehr trocknende Anteil (65-75% Phthaloglycerid) weitgehend
um, o p_‘_ g : - Ov die Antrocknungsgeschwindigkeit; diese ist bei Kurzélal-
kleinen Leinélmolekule brauchen also sehr lange, bis sie kyden und bei ATAPUR-Lacken (MV 10:1) vergleichbar
einen so hohen Vernetzungsgrad aufweisen (durch oxy- mit den schnelltrockenden Nitrocelluloselacken!!

dative Trocknung), dass sie gewissermassen einen duro-
plastischen, blockfesten "Kunststoff" darstellen.

Die Alkydharze verfigen also Uber wesentlich gréssere Ausgangsmolekile (durch Verkochung des Leindls mit Gly-
cerin und Phthals&ure), sodass eine schnellere physikalische Antrocknung erfolgt.

Je geringer der Olanteil (d.h. Gehalt an ungesattigten Fettsauren), umso héher wird entsprechend der Anteil des
physikalisch trocknenden Glyceridanteils. )

Je nach Verkochungsgrad, Olart und Olanteil ("Ollange") kdnnen sehr unterschiedliche Eigenschaften erreicht wer-
den. Man unterscheidet:

Langdlige Alkydharze Mittellige Alkydharze Kurzélige Alkydharze

( Olanteil iiber 55% ) ( Olanteil 30 - 55% ) ( Olanteil unter 30% )

Terpentinersatz TE / Xylol Xylol

Streich-/Baumalerlacke Spritzlacke / Grundierungen Spritzlacke / Spachtel / Grundierungen
( lufttrocknend ) ( luft- und warmetrocknend ) ( luft- und warmetrocknend )

* Die Ollange (hat nichts mit der Lange der Fettsduremolekiile zu tun) beziffert den Gehalt an trocknungs-
fahiger Fettsdure. Langblalkyde ergeben also einen héheren Vernetzungsgrad als Kurzélalkyde!

* Je héher der Gehalt an diesen "langen", unverzweigten Fettsduremolekilen, umso héher ist auch die
Dauerelastizitat des resultierenden Anstrichfilms (Wichtig: Fir schichtbildende Anstriche von selbst gut
masshaltigem Aussenholzwerk sollten nur langélige Alkydharzlacke verwendet werden).

* In der Reihe Leindl, Langdlalkyd, Kurzélalkyd nimmt die Molekilgrésse zu, wodurch die L&slichkeit in org.
Losemitteln abnimmt (ergibt niedrigerer Festkorper resp. Flllkraft der Anstrichstoffe)

*  Mit abnehmendem Olgehalt ist auch ein geringeres Eindringvermdgen in feinporése Untergriinde verbun-
den (flr echte, impragnierende Holzgrundierungen werden reine Ole oder Langélalkyde verwendet)!

* Kurzdlalkyde (nur noch 20-30% Olgehalt) sind in 100%-igem Zustand harte Festkdrper (wie z.B. Kopal)
und trocknen deshalb praktisch rein physikalisch (kurzélige Alkydharze werden deshalb in Kombination
mit Nitrocellulose zur Herstellung der sehr schnelltrocknenden Nitrokombilacke eingesetzt)!
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Die oxydative Trocknung der Ol- und Kunstharzlacke

Als oxydative Trocknung bezeichnet m die chemische Aushéartung resp. Vernetzung
der 6lhaltigen Bindemittel mit Hilfe von Luftsauerstoff und Siccativen.

Die sog. ungesittigten Fettsauren der Alkydharze und trocknenden Ole (z.B. Leindl, Talldl, Sojadl, Saflordl,
Mohnél, Baumwollsaatél etc.) enthalten die reaktiven, konjugierten Doppelbindungen, welche lber Sauerstoffbriicken
miteinander vernetzen kénnen.

Ohne die Siccative (Trocknungsbeschleuniger) wirden langdlige Alkydharz- und Leindlfilme Gber Nacht kaum kleb-
frei auftrocknen. Durch die Wahl der verschiedenen Siccative (z.B. Cobalt als Oberflachentrockner; Blei und Zirkon
als "Tiefentrockner") kann der Trocknungsverlauf gesteuert werden.

Aushértungsmechanismus:

R -C-C-C=C-C-C-C-C=C-CH R -C-(’)-C-C-C-C-C-C=C-CH
+ 0, (Sauerstoff) / Siccativ > T (vernetztes Molekdl)
R -C-C-C=C-C=C-C-C-C=C-CH R -C-C-C-C-C=C-C-C-C=C-CH
R: physik. trocknender ungeséttigte Fetts&ure:
Teil des Alkydharzes oxydativ trocknender Teil
Wichtiq: Im Vergleich zu den chemisch trocknenden 2K-Lacken erfolgt bei der oxydativen

Trocknung eine geringere und langsamere Vernetzung des Bindemittels!!

Die typische Merkmale der Alkydharze aufgrund der oxydativen Trocknung:

* Die langsame Vernetzung der Alkydharze beschert uns die Hochzieh-Problematik beim Uberarbeiten
von frischen KH-Anstrichen mit Anstrichstoffen, welche aggressive Lésemittel enthalten; das Hochziehen
beruht auf der Lésemittelquellbarkeit der erst teilweise vernetzten Alkydharzfilme.

* Die geringere Vernetzungsdichte vermittelt den Alkydharzanstrichen eine kurzfristige Nitroverdiinnerbe-
standigkeit (die intensiv vernetzenden 2K-Lacke gelten als langfristig verdiinnerresistent). Bei langzeitiger
Einwirkung von Nitroverdiinner (ab ca. 20-30 Min.) quellen die Alkydharzfilme (Abbeizeffekt).

* Die oxydative Trocknung bringt eine gute Stoss-, Schlag- und Kratzfestigkeit; gleichfalls sind alle ausge-
harteten Alkydharzfilme generell sehr gut block- und stapelfest (kein thermoplastisches Verhalten)!

* Harte und Elastizitat sind hauptséchlich vom Olgehalt abhangig; je héher der Olgehalt, umso héher die
Dauerelastizitdt und die Schlagz&higkeit (Aussenholzwerk nur mit langdligen KH-Lacken streichen!!)

* Runzelbildung: Der oxydative Trocknungsprozess schreitet von oben nach unten fort. Allzu hohe Schicht-
dicken oder zu friihes Uberstreichen verhindern eine Sauerstoffaufnahme der unteren Lackschichten, die
dadurch sehr lange weich bleiben, wahrend die obere Schicht normal durchhértet. Die auftretenden Span-
nungsunterschiede kénnen zu Runzelbildungen fihren.

* Hautbildung im Gebinde: Im Gegensatz zu den physikalisch trocknenden Lacken beruhen diese Hautbil-
dungen auf einer effektiven Vernetzung des oxydativ trocknenden Bindemittels; solche Haute sind nicht
mehr 16slich (irreversibel) und dirfen nicht in die Farbe eingeriihrt werden!

Eigenschaften wie die Licht-, Wetter- und Kreidungsfestigkeiten sind nicht von der Art der
Trocknung abhangig, sondern vom chemischen Aufbau der Bindemittelmolekiile !!

* Die Kreidungs- und Wetterbestéandigkeit ist recht gut; im Vergleich zu diesen sind die physikalisch
trocknenden Reinacryllacke und die 2K-PUR-Lacke (mit aliphatischen Hartern) aber deutlich besser!

* Die fur OI- und Alkydharze typischen Vergilbungserscheinungen (Schwachpunkt der KH-Lacke) hangen
von der Art und Menge der ungeséttigten Fettsauren resp. des Ol ab.

* Der guten Wasser- und S&ureresistenz steht eine schlechte Alkalibestandigkeit gegeniber; bei alkali-
scher Einwirkung (Salmiak, Laugen etc.) werden die Alkydharze (Fettsdureester) gespalten. Da als Spalt-
produkt eine sog. "Seife" entsteht, wird dieser Spaltprozess in der Chemie als Verseifung bezeichnet. Die
Verseifbarkeit der Alkydharze ermdglicht aber auch die Ablaugbarkeit im Laugenbad (ohne Lésemittel);
vom Einsatz auf alkalisch wirkenden Untergriinden (Zink, frischer Beton, Putz etc.) ist abzuraten!!!
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Anstrichstoffe auf Ol- und Kunstharzbasis

Die beschriebenen, typischen Eigenschaften aufgrund der oxydativen Trocknung gelten fiir alle Arten der Alkydhar-
ze. Einzig die sehr kurzdligen Typen, wo der fir diese Eigenschaften verantwortliche Olanteil nur noch gering ist,
verhalten sich eher wie physikalisch trocknende Hartharze (z.B. in Nitrokombilacken: NC-Wolle + Kurzdlalkyd 1:1)

Urethanmodifizierte Alkydharze (Urethanalkyde)

Bei den Urethanalkyden sind im physikalischen trocknenden Teil des Alkydharzmolekiils fertige Urethangruppen
eingebaut; mit isocyanathartenden 2K-Systemen haben diese aber nichts zu tun. Beim Urethanalkyd sind im Ver-
gleich zum reinen Alkydharz ganz bestimmte positve 2K-PUR-Eigenschaften wie z.B. die Wasserfestigkeit, Harte
oder Kratzfestigkeit merklich verbessert. Die typischen Alkydharzeigenschaften wie Verseifbarkeit, Hochziehprob-
lematik, Vergilbung etc. bleiben praktisch vollumfanglich erhalten.

Sinn macht der Einsatz von Urethanalkyden deshalb bei Anstrichstoffen, wo eine gute Wasser- und Kratzfestigkeit
gefordert werden und zur Qualitdtsverbesserung der Anstriche beitragen:

* KH-Klarlacke fiir innen RUCOSILK, RUCOPAL, KH-Parkettlack glanzend
(der Boots- und Aussenlack glanzend ware auf Basis Urethanalkyd fir Aussenholz zu spréde)

* Rostschutzgrundierungen KH-Zinkstaubfarbe

* KH-Emaillacke fiir innen SATINETTA Haftseidenglanz, Mattlack schwarz

Acrylmodifizierte AIkydharze: Bei diesen Modifikationen sind ausgewabhlte positiven "Reinacryl"-
Merkmale wie Flexibilitat, Dauerelastizitat und Haftvermégen verbessert (HAFTEXPRESS, Haft-Seidenglanz).

Silikonalkyde: Die Silikon-Modifikation bringt eine starke Verbesserung der Wetter- und Kreidungsbestandig-
keit (die Silikonpolyester als Einbrennlacke sind noch kreidungsresistenter als acrylmod. 2K-PUR-Lacke). Die
Lacke auf Basis Silikonalkyd verfliigen deshalb (ber eine stark verbesserte Farbton- und Glanzhaltung!

* Silikonalkydharzlack fiir aussen PIGASIL 70 glanz

Langoélige Alkydharzlacke ( Streichlacke auf Terpentinersatzbasis )

Ein hoher Olgehalt ("kleines" Molekiil) bringt folgende Eigenschaften:

> hoher Festkérper (Fillkraft) / gute Dauerelastizitat / gutes Eindringvermégen / langsame Trocknung
Der hohe Anteil an langkettigen Fettsauren verleiht den langdligen Alkydharzlacke die notwendige Dauerelastizitat,
um gut masshaltiges Holzwerk im Aussenbereich beschichten zu kénnen.
Die Uiblichen Baumaler-Streichlacke sind i.d.R. auf Langélalkyden aufgebaut:

* KH-Glanz-, Seidenglanz- und Mattemaille / KH-Eisenglimmer
* KH-Aussen-, Boots- und Chaletlack farblos / KH-Holzlasuren und Impragnierungen / Auffrischlack
* KH-Aussenvorlacke / KH-Tauchgrund, KH-Holz- und Aussengrundierung

Bei Holzgrundierungen (direkt auf Aussenholzwerk) ist nebst der guten Elastizitat die gute Penetrationsféhigkeit der
"kleinen" Langdlmolekile sehr wichtig (je niedriger der Olgehalt um so grosser die Molekilgrésse).

Mittelolige Alkydharzlacke ( Spritzlacke / Grundierungen auf Basis von Aromaten )

Der niedrigere Olgehalt ("gréssere” Molekiile) bringt folgende Eigenschaften:

> schnellere Antrockung / geringere Dauerelastizitit und Vergilbung / geringere Fiille und Penetration
Die mitteldligen Alkydharzlacke gelten selbst flr gut masshaltiges Aussenholzwerk als zu wenig elastisch!!
Auf Basis von Mitteldlalkyden werden meist Spritzlacke und Grundierungen formuliert:

*

KH-Spritzlacke (Industrie- oder Autoreparaturlacke) / Heizkdrperlacke (gut warmegilbungsfest)

*

KH-Industriegrundierungen / Einkomponentenfiller und Innenvorlacke (speziell TE-verdiinnbar)
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Die Vergilbungserscheinungen der Alkydharze

Die Vergilbungserscheinungen sind ein typisches Merkmal der 6lhaltigen Alkydharzlacke und kénnen bei weissen
resp. sehr hellen Anstrichen, sowie bei Klarlacken auf hellen Untergriinden zu Beanstandungen fiihren.

Die méglichen Vergilbungseffekte sollten schon bei der Anstrichauswahl und der Ausschreibung von Malerarbeiten
berlcksichtigt werden, um sich unliebsame Uberraschungen zu ersparen:

*

Aneinandergrenzende Flachen oder Bauteile (z.B. Turzargen und TUrblatter) sollten nicht mit
unterschiedlich gilbenden Weisslacken beschichtet werden (d.h. weisse Kunstharze sollten nicht
direkt angrenzend an gilbungsfeste 2K-PUR- oder Acryllacke gestrichen werden).

Weisse Wandflachen, die mit Bildern, Mobeln etc. bestlickt werden, sollten nicht mit weissen
Alkydharz-Mattfarben gestrichen werden (Dunkelvergilbung).

Bei weissen Flachen, wo Nachbesserungs- und Anschlusslackierungen zu erwarten sind, muss
bei Kunstharz-Qualitaten mit Farbton-Differenzen gerechnet werden!

Haufig abgedunkelte Flachen (Schiebetlren), die mit weissen KH-Lacken beschichtet sind,
kénnen zur Dunkelvergilbung Anlass geben!

Die Vergiloung der Akydharzlacke héangt von der Art und Menge bestimmter Fettsauregruppen im Bindemittelmolekdl
ab. Um an der Luft oxidativ durchhé&rten zu kdénnen, sollte ein Alkydharz mindestens etwa 40 % Olanteil (d.h. unge-
séattigte Fettsduren) enthalten. Da der Olanteil auch fir die Elastizitadt der Alkydharzlackfiime verantwortlich ist,
enthalten die im Malerhandwerk eingesetzten Lacke ("Baumalerlacke") in der Regel zwischen 50 und 70 % Olanteil.
Vor allem die Fettsduren mit konjugierten, dreifach ungeséttigten Doppelbindungen wie die Linolen- oder die Linol-
saure zeichnen sich durch gutes Trocknungs- und Elastizitdtsverhalten aus, sind aber auch hauptsachlich fir die
Vergilbungserscheinungen verantwortlich.

Je héher der Olanteil (je "fetter” der Anstrichstoff), desto stérker ist auch die Vergilbung!

Alterungsvergilbung

Bei der Aushartung und Alterung verandern sich die Energieniveaus der ungeséattigten Doppelbindungen, da der
oxydative Trocknungsprozess Gber Wochen und Monate hinweg ablauft. Dadurch verschiebt sich die Lichtabsorption
etwas in den sichtbaren Bereiche (ca. 400 - 425 nm). Nun kann etwas vom blauen Anteil des Lichtes absorbiert wer-
den, wodurch das Kunstharz seinen Gelbstich erhalt (Blau ist die Komplementéarfarbe von Gelb).

Die Dunkelvergilbung

Bei Lichtabschluss (v.a. keine Energie in Form von UV-Licht) wird ein Rlckbildungsprozess von konjugierten Dop-
pelbindungen in Gang gesetzt, welche bei Lichteinfluss aber wieder zerfallen. Dies bestatigt auch die Praxis, dass
dunkelvergilbte Anstriche an der Sonne teilweise wieder aufgehellt werden.

Die Waremevergilbung
Die Vergilbung durch Hitzeeinwirkung ist auf die Bildung von Chinonen (Farbstoffe) zurlickzufuhren.
Eine gute Warmegilbungsbesténdigkeit (Heizkérperlacke) ist hauptsachlich bei vielen Mitteldlalkyden zu finden.

Aminvergilbung
Wenn auf sehr frische, wenige Stunden alte KH-Anstriche Salmiak (z.B. aus frisch applizierten Dispersionsanstri-
chen) einwirken kann, sind ebenfalls recht starke Vergilbungseffekte méglich (nur bei Langdlalkyden).

Vergilbung durch Abietinsaure (z.B. bei "Astléchern™)

Bei noch terpenhaltigen Aststellen kann die Abietinsdure durch Feuchtigkeiteinwirkung in Anstriche auf KH- oder
Dispersionsbasis wandern, wo durch Lichteinwirkung gelbliche Fleckenbildungen auftreten kdnnen (sichtbar bei
Weisslacken). Solche Flecken treten gemeinerweise oftmals erst nach 2 - 3 Monaten auf!!

Fleckenisolierung: Sehr schwierig (Spezialprodukte), z.B. gute (aggressive) Isoliergrundierungen, 16semittel-
basierte 1K-Bodenfarben oder farblose, chemisch trocknende Einlassgrundierungen wie z.B. RUCOPLAST 1K-
Sealer (Achtung: keine Schichtbildung auf nicht-masshaltigem Holz aufbauen!).

Vergilbung durch Ubersiccativierung (v.a. Cobalt-Siccativ)
Nachsiccativierungen bei weissen KH-Lacken mit Cobalt-Siccativ (violette Lésungen) zwecks Trocknungsbeschleu-
nigung sind sehr geféhrlich; starke Vergilbungserscheinungen kénnen die Folge sein!!
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Lose- und Verdunnungsmittel fur Alkydharzlacke

Frither wurden die reinen Olfarben mit Terpentindl rein verdiinnt; dieses wird durch Destillation von Fichtenharz
gewonnen, wobei das Kolophonium (natirliches Hartharz) als Riickstand verbleibt.

Die Alkydharze werden in Kohlenwasserstoffen geldst, die Langdlalkyde in Benzinkohlenwasserstoffen (Aliphaten),
die Mittel- und Kurzdlalkyde in Benzolkohlenwasserstoffen (Aromaten).

Basislosemittel | Streichverdiinner | Spritzverdiinner
Langdlige Alkydharze | KH-Streichlacke Terpentinersatz | Terpentinersatz V-16 KH-Spritz-
KH-Glanz-/Seidenglanz TE geruchlos V-12 verdiinner
Vorlacke Petrol geruchlos (sehr mild; kein Hochziehen)
(als Verzbgerer)
Mittelélige Alkydharze | KH-Spritzlacke Xylol Terpentinersatz V-13 Nitroverdiinner
Heizkorperlacke (wenn keine Hochziehge-
fahr besteht)
V-16 KH-Spritzverdiinner

Eine wertvolle Spezialitét:

KH-Spritzverdunner (V-16)

(zum Spritzen von lang- und mitteloligen KH-Lacken)

Dieser Verdiinner ist dusserst hilfreich fir das Spritzen von langéligen Kunstharz-Streichlacken (Vorlacke, Sei-
denglanz- und Glanzlacke). Beim Spritzen von Fensterladen sind z.B. hoher Glanz, gute Fillkraft und

eine schnelle Trocknung gefordert. Wenn Streichlacke auf Terpentinersatzbasis gespritzt werden, muss deshalb
speziell auf eine schnelle Antrocknung und ein gutes Stehvermégen zur Erreichung einer méglichst hohen
Schichtdicke geachtet werden. Ein Spritzverdinner fir KH-Streichlacke muss so schnell wie nur méglich sein,
denn Terpentinersatz (VDZ ca. 50-60), das sehr langsame Basisl6semittel der KH-Streichlacke verdunstet beim
Spritzvorgang nur zu einem sehr geringen Anteil. Beim Spritzen von senkrechten Flachen besteht daher eine latente
Gefahr der Lauferbildung, wenn mit dem langsamen Terpentinersatz verdiinnt wird!

Der V-16 besteht zu 95% aus dem sehr schnellen und milden Siedegrenzen-Benzin (VDZ = 5). Dieses sehr
schnelle Losemittel entweicht praktisch vollstandig bei der Zerstdubung, sodass der Lack praktisch unverdiinnt
(wie beim Heiss-Spritzen) auf das Objekt auftrifft (kein Ablaufen bei senkrechten Flachen!!). Dieses milde und nicht
aggressive Siedegrenzen-Benzin verursacht mit Sicherheit auch keine Hochzieherscheinungen.

Petrol / Kerosen geruchlos

( Verzégerer fir KH-Streichlacke / Anziindfliissigkeit )

Dieses hoch siedende aliphatische Lésemittel kann zum Verlangern der Offenzeit von langéligen KH-Baumaler-

lacken eingesetzt werden (Zugabe 3 - 5%), wenn bei hohen Temperaturen oder bei Sonnenbestrahlung grosse

Flachen gestrichen werden mussen. Friiher wurde oft das aromatisch riechende Fichtennadeldl (Pineoil) einge-

setzt, welches heute aber wie alle Terpene aus toxikologischen Griinden ( Xn / N) verpdnt ist.

Achtung: FUr mitteldlige Alkydharzlacke (RUCOVIT und Heizkérperlack) sollte das Petrol geruchlos nicht
verwendet werden (Gefahr von Glanzstérungen und Schleierbildung).

Das Petrol geruchlos ist ein reiner, véllig aromatenfreier Aliphat (sog. "Luxuspetrol") und kann sehr gut als Brenn-

und Anzindflissigkeit verwendet werden. Da der Flammpunkt Gber 70°C liegt, kann auch ohne Bedenken in die

offene Flamme gespritzt werden.
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Das "Hochziehen™ und die "kritische” Phase beim
Uberarbeiten von frischen KH-Anstrichen

Das "Hochziehen" oder "Krduseln" beruht auf einer starken Lésemittelquellung eines frischen, erst teilweise vernetz-
ten KH-Anstrichs, wenn dieser mit einem Decklack lberarbeitet wird, welcher aggressive Ldsemittel enthalt!

Durch das Anquellen (d.h. die Lésemittelaufnahme des teilweise oder schwach vernetzen Kunstharzes) kann die
Haftung infolge der Ausdehnungsspannung ganz oder teilweise verloren gehen; das Hochziehen manifestiert sich
ahnlich wie beim Abbeizeffekt in einer Krduselung, Runzelung oder gar Abhebung des Anstrichs.

Lésemittelquellbar sind nur die relativ langsam und gering vernetzenden oxydativ trocknenden Ol-
und Alkydharzanstriche in einem bestimmten, kritischen Stadium der Aushartung (“kritische Phase") !

Der Hochziehmechanismus

Obere, frisch applizierte Lackschicht Diese Lésemittel diffundieren in Nach dem Verdunsten der Lésemit-
mit aggressiven Lésemitteln | die untere Lackschicht ! tel starke Runzelung / Krauselung !

L] ¥
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Untere Lackschicht; erst teilweise ver- Starke Quellung und Ausdehnungs- Auch die untere Schicht hat teilweise
netzt (noch I6semittelquellfahig) ! spannung > Abbeizeffekt ! abgehoben > Haftungsverlust !

+ & =

Physikalisch trocknende Lacke werden beim Uberarbeiten mit aggressiven Decklacken richtiggehend wieder an-
gelést, sind aber nicht 16semittelquellfédhig!

Chemisch trocknende 2K-Lacke erreichen schon nach kurzer Zeit einen so hohen Vernetzungsgrad, sodass sie
beim Uberarbeiten auch mit aggressiven Decklacken nicht mehr I6semittelquellbar sind.

Die "kritische Phase" beim Uberarbeiten

Nach dem Verdunsten der Lésemittel beginnt die oxydative Aushartung der ungesattigten Fettsduren; d.h. der Ver-
netzungsgrad resp. die Molekulgrésse nimmt zu. Ab einem bestimmten Vernetzungsgrad wird der Anstrichfilm
I6semittelquellbar. Die "kritische Phase" markiert den Zeitabschnitt, wahrenddem eine Hochziehgefahr besteht,
wenn der Anstrich mit einem Decklack Uberarbeitet wird, welcher mehr oder weniger aggressive Losemittel enthalt.

Bg[ der Uberarbeltung.vor (;Jer . A el a it
kritischen Phase passiert nichts; REREER, I
. . . . L hE 10T Wik
der Film wird effektiv angelost, -%._:c e Trocknung
der Vernetzungsgrad ist noch . (FH-Lacke) - lamgss me Vernelian
zu gering (Verhalten wie ein Rk | PR 3
physikalisch trocknender Lack). Phaze becii Quaxll L
L4119 e e lar
Die kritische Phase hért auf,
wenn der Vernetzungsgrad so o
hoch ist, dass die Lésemittel ik ek Bty
des Decklacks den Grundan- r . 1 e Lira .,_.”H,i';';;‘_;"ﬂ
strich nicht mehr zum Quellen . L — ~kein B uelluam
(Hochziehen) brin engl) e e B "'“P"‘\!Thl A o 5
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Grundierungen und Vorlacke auf KH-Basis

Farblose Einlassgrundierungen fiir Holz

Die stark unterschiedlich saugenden Spat- und Friihholzzonen stellen bei nicht-masshaltigem Holz ein anstrich-
technisches Problem dar. Wenn es beim Einsatz von konventionellen Holzimpragnierungen auf KH-Basis zur
Schichtbildung auf den praktisch nicht saugenden Holzzonen (Spatholz, Astlécher) kommt, wird die wohl wichtigste
Aufbauregel verletzt ("Keine schichtbildenden KH-Anstriche auf nicht-masshaltiges Holz").

Far nicht-masshaltiges Holz wird deshalb die RUCOLINOL Oelimpragnierung empfohlen. Nebst dem hohen Fest-
korper (ca. 36%) erreicht man mit den niedermolekularen Oelen (15 - 20 mal kleinen als langélige Alkydharzmole-
kile) ein optimales Eindringen und eine bestmdégliche Grundier- und Impragnierwirkung. Eine allfallige Schicht-
bildung ist aufgrund der sehr guten Dauerelastizitat nicht stérend. Die guten Eigenschaften der Oelimpragnierungen
sind speziell beim Ueberarbeiten mit dauerelastischen Acryllacken (SATACRYL, RUCOCOLOR Haus- und Holzdis-
persion, COLOR PERL Beizfarbe etc.) besonders wichtig!

* Hydro-Grundierung BP Plus farblos / wasserverdiinnbar
Basis: Naturdle / FK: 19%; VOC: 0

* RUCO Holzimpragnierung farblos
Basis: Langoélalkyd / FK: 24% ; VOC: 76%

* RUCOLINOL Oelimpragnierung farblos
Basis: Leinélfirnis-Standoél-Alkyd / FK: 36% ; VOC: 64%

* Aussen- und Tauchgrundierung weiss / seidenmatt
Basis: Langolalkyd / Standél-Zusatz - darf daher nur fiir masshaltiges Holz einsetzt werden!
Weiter hinten wird auf diese Problematik der Tauch- und Aussengrundierungen hingewiesen!
Qualitativ am besten ist in jedem Fall ein Grundanstrich mit einer farblosen Oelimpragnierung.
Fir spezielle Einsatzzwecke (&lteres, abgewittertes, rissanfalliges und begrenzt masshaltiges Holz) kann die
Grundier- und Impréagnierwirkung merklich verbessert werden durch Zusatz von:

RUCOLINOL Oelimpréagnierung farblos ( bis ca. 25% ) oder Leindlfirnis ( bis ca. 10% )

* HAFTEXPRESS weiss + bunt / Basis P und TR

(schnelltrocknender Haft- und Fullvorlack)

Basis: langéliges Urethanalkyd, Polymerisatharz

Die herausragenden Eigenschaften sind die sehr schnelle Trocknung und Schleifbarkeit, das ausgezeichnete

Haftvermdgen (Altanstriche ungeschliffen, Zink innen, harte Kunststoffe etc.) und die gute Verarbeitbarkeit!

Der HAFTEXPRESS wird vornehmlich im Innenbereich eingesetzt. Im Aussenbereich wird die Verwendung nur
bei sehr gut masshaltigen Holzbauteilen empfohlen

* RUCOLAN Aussenvorlack seidenmatt / weiss + bunt / Basis P und TR
Basis: Langdlakyd / Rizinen-Standdél (Dienol) / Polymer-Zusatz
Der RUCOLAN Aussenvorlack ist ganz auf optimale Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit ausgerichtet (bestmdg-
liche Dauerelastizitat durch unverschnittene Langdl-Qualitat mit elastifizierendem Dienol- und Polymerzusatz).
Der hohe Glanz kann durch mattierende, lamellare Spezialextender, welche gut fillend und armierend wirken,
auf die Stufe "seidenmatt” gedriickt werden. Gegenliber dem Haftexpress ist die Trocknung langsamer.
Der RUCOLAN Aussenvorlack wird empfohlen fiir problematische, weniger gut masshaltige Holzbau-
teile wie z.B. altere, “ausgelaugte” Fensterladen mit Rissen, scharfen Kanten, offenen Gehrungen etc.

* Einkomponenten-Fuller weiss
Basis: Mittelélalkyd / Kurzélalkyd
Schnelltrocknender rationeller 1K-Streich- und Spritzfiller (vereinigt Grundierung, Spachtel und Vorlack in 1
Produkt); bereits nach 4 - 6 Std. schleifbar und auch mit aggressiveren Decklacken Uberarbeitbar.
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Decklacke auf Alkydharz- und Oelbasis

Mischbarkeit / Vertraglichkeit / Elastifizierung
Eine wichtige Anstrichregel besagt dass langélige Alkydharzlacke schichtbildend nur auf gut masshaltiges Holz
(Gruppe A) gestrichen werden dirfen! In Grenzfallen (z.B. alteres abgewittertes Holz wie z.B. alte, abgelaugte Fens-
terladen mit Rissen oder offenen Gehrungen) oder bei begrenzt masshaltigen Holzbauteilen ( z.B. Holzmébel), wo
man bestimmte positive Eigenschaften der KH.Lacke (z.B. Kratzfestigkeit) nicht missen mdchte, ist man froh, wenn
bei Bedarf selbst eine Elastifizierung vorgenommen werden kann!
Wichtig: Alle unsere KH-Deck- und Vorlacke incl. Pigasil sind mit RUCOLINOL
Oelfarbe und Lein6l-Standdl in praktisch jedem Verhaltnis mischbar !!
(Beachte: Bei Aufbauten mit Vorlacken sind auch diese zu elastifiziren!)

Empfehlung zur Elastifizierung unserer KH-Lacke:
- RUCOLINOL Leindl-Stanol: Zugabe 5 - 10%
- RUCOLINOL Oelfarbe: Zugabe 15 - 25%

* RUCOLAC KH-Glanzemaille
Basis: langéliges Alkydharz

* PIGASIL 70 glanz Speziell gute Farbton- und Glanzbestandigkeit!!
Basis: Silikonalkyd

* SATINA KH-Seidenglanz
Basis: Langoélalkyd /Zusatz von langéligem Urethanalkyd (aliphat.)

* SATINETTA Haftseidenglanz nur fiir innen

Basis: urethanisiertes Langélalkyd (aliphat.)

* SATIMAT KH-Seidenmattemaille
Basis: Langdlalkyd / Zusatz von lang6ligem Urethanalkyd (aliphat.)

* RUCOVIT Kunstharz-Spritzlack glanz und seidenglanz

Basis: mitteldliges Alkydharz (speziell gut warmegilbungsbestéandig)
Heizkorperemaille weiss ( = Kunstharz-Spritzlack seidenglanz )

* BRILLATOR KH-Glanzemaille wasserverdiuinnbar

Basis: langélige Alkydharz-Emulsion / Zusatz acrylmod. Alkydharz

* SATINATOR KH-Seidenglanzemaille wasserverdiinnbar

Basis: langélige Alkydharz-Emulsion / Zusatz acrylmod. Alkydharz

* RUCOLINOL Oelfarbe halbglanz / SAMICOLOR Oellack seidenmatt
Basis: Saflorél (schwach gilbend) / Lein6l-Standél / Oelalkyd
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RUCOLINOL Leinol - Derivate

Lackleinol hell (gebleichtes Leinél / Abreibél ) 1-5-25 Liter

Gebleichtes, entsduertes und entschleimtes(raffiniertes) Rohleindl zur Herstellung von weissen Oel- oder "Dick-in-
Oel"-Farben, sowie von hellen, farblosen Oellacken.
Durch Nachbehandlung werden die dunklen, braun-roten Rohleindle veredelt und qualitativ verbessert:
- Bleichen: Mit Oxidationsmitteln werden die gelben Farbstoffe aus den Samenhdillen entfernt!
- Entschleimen: Durch das Entfernen der Schleimstoffe wird die Trockenfahigkeit des Oels verbessert.
Entschleimte Oele nennt man auch "raffinierte™ Leindle.
- Entsduern: Die Bezeichnung 4/5 bezieht sich auf die Saurezahl, die geméss der Spezifikation zwischen
4 und 5 liegen muss. Eine niedrige S&urezahl ist wichtig fiir eine gute Vertraglichkeit und
Viskositatsstabilitat beim Abreiben mit basischen Pigmenten!

Leinolfirnis hell 1-5-25 Liter

Hergestellt aus gebleichtem Leindl unter Zugabe von Trockenstoffen (Co, Mn, Zr).

Das Leindlfirnis hell ist heute das meistverwendete Leindl-Produkt, da es als fertig siccativiertes Bindemitel fir
die vielfaltigsten Zwecke eingesetzt werden kann; aufgrund der niedrigen Viskositat und des ausgezeichneten
Eindringvermdgens ist es speziell zur Herstellung resp. Verdinnung von Holzgrundierungen geeignet:

* Herstellung von weissen und bunten Oelfarben fir Deck- und Grundanstriche (z.B. Oelimpragnierung)

* Zum Verdinnen von Holzgrundierungen auf Oel- oder Kunstharzbasis; Zugaben von 5 - 15% zu
KH-Tauchgrundierungen, Aussengrundierung oder Aussen-Vorlacken.

*  Zur Herstellung von "Halboél": Leindlfirnis 1:1 gemischt mit Terpentindl rein oder Terpentinersatz
Halbol (50% Festkérper / niederviskos) ist qualitiv natiirlich ein hervorragendes Produkt zum Oelen
von Holz oder zur Herstellung von Holzimpragnierungen (mit Fungizid-Zusatz)

Leinol - Standol hen 1-5- 25 Liter

Hergestellt aus gebleichtem Leindl durch Kochen unter Luftabschluss bei 280 - 300°C .

Wird verwendet als Zusatz zu Oel- und Oelkunstharzfarben zur Verbesserung von Wetter- und Wasserbe-
sténdigkeit, Glanz, Elastizitat und Verlauf. Die Trocknung wird etwas verzdgert, da die zur oxydativen Aus-
hartung notwendigen, ungesattigten Fettsduren durch das Verkochen teilweise abgesattigt werden!
Zugabemenge: bis ca. 15% (zu KH-Glanzlacken, KH-Boots- und Aussenlack etc.)

Antischimmel-Zusatz (Fungizid) 0,25- 1- 5kg
Filmfungizid zur Herstellung von dauerhaft schimmelfesten Anstrichstoffen auf Wasser- und Lo6-
sungsmittelbasis; sowie zur fungiziden Ausriistung von Holzgrundierungen.

Far Anstriche in schimmelpilzgeféhrdeten Rdumen (Bader, Klichen, Lebensmittelbetriebe etc.), wo durch h&ufig auf-
tretende Feuchtigkeit mit Schimmelpilzbefall zu rechnen ist.

RUCO-Antischimmel-Zusatz ist auch sehr gut geeignet zur fungiziden, holzkonservierenden Einstellung von Holz-
lacken und Holzgrundierungen (v.a. fir Vorlacke, Halbdl, Holzimpragnierungen und Vorlacke auf Wasser- und Lése-
mittelbasis etc.).

Dosierung: 1 -2 % (auf Gesamtlack)

RUCO Cobalt-Siccativ 0,5-1-5- 25 Liter

Verdlinnte, cobalthaltige Siccativmischung fiir 6l- und kunstharzhaltige Anstrich- und Bindemittel. Bleifrei!!
Zugabemenge: ca.0,5-1% auf Gesamtmenge (magere Grundlacke)
ca. 1-1,5% auf Gesamtmenge (Seidenglanz- und Glanzlacke)
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Leinol-Firnis und Leinol-Standol :
Einsatz in der modernen Anstrichtechnik

Leindl ist ein sehr umweltfreundliches Bindemittel, denn in reiner Form stellt es ja ein flissiges und verarbeitungs-
fahiges Lacksystem dar (sog. "FlUssigharz" mit 100% Festkdrper). Stérend ist die dusserst langsame Trocknung,
was schliesslich zur Entwicklung der hdher kondensierten Alkydharze gefiihrt hat. Diese trocknen wohl schneller,
mussen jedoch schon durch Aufldsen in organischen Lésemitteln in eine verarbeitungsféhige Konsistenz gebracht
werden. Die Molekiile der Langélalkyde (Molekulargewicht ca. 15'000) sind rund 20 mal grésser als die Molekile der
trocknenden Oele wie Leindl (Molekulargewicht ca. 700 - 800).

Die kleinen Lein6l-Molekile zeigen also ein ausgezeichnetes Eindring- und Penetriervermdgen, wie es von keinem
Kunstharz nur anné&hernd erreicht wird. So zeigt das Leindl (meist wird siccativiertes Leindlfirnis verwendet) die
bestmdgliche Impréagnier- und Grundierwirkung auf unbehandeltem Holz, wodurch ein hervorragender Durch-
und Hinterfeuchtungsschutz resultiert (viel besser im Vergleich zu Alkydharzen).

Zudem sind die getrockneten Oelanstriche in einem bestimmten Masse wasserquellbar; diese "Elastizitat bei
Nésse-Einwirkung" verhindert die Bildung von Wind- und Mikrorissen auf nicht-masshaltigen Holzoberflachen.
Das siccativierte Leindlfirnis wird deshalb heute noch als Basisbindemittel fiir konventionelle Oelfarben und hoch-
qualitative Oelimpréagnierungen eingesetzt (z.B. auch in der RUCOLINOL Oelimpréagnierung farblos).

Im Vergleich zu den modernen Holzimpragnierungen auf Alkydharzbasis (Festkérper nur ca. 15 - 20% um das gute
Eindringen zu gewéhrleisten) verfiigen die Oelimpréagnierungen Uber einen fast doppelt so hohen Festkdrpergehalt
von Uber 35%. Beziglich Sattigung und Imprégnierwirkung (v.a. bei stark saugenden Hirnholzstellen) ist eine solche
koérperreiche Impragnierung auf Leindlbasis die bestmdgliche Problemlésung. Eine allfallige Schichtbildung ist auf-
grund der sehr guten Dauerelastizitat nicht stérend.

Grund- und Renovationsanstriche direkt auf Holz:

- Verbesserung der Grundier- und Impragnierwirkung mit Leindlfirnis !!
Als Additiv wird das Leinélfirnis vom Maler deshalb vorwiegend dazu benutzt, die oben erwahnte Grundier- und
Impragnierwirkung von Grundanstrichen auf Aussenholzwerk zu verbessern.
Prinzipiell sollten ja alle Aussenholzflachen zuerst mit einer farblosen Holzimpragnierung eingelassen werden. Doch
in vielen Fallen, v.a. bei Renovationsanstrichen, wo der Altanstrich teilweise abgeblattert ist, fihrt der Maler den
Grundanstrich mit einer Aussengrundierung oder einem Aussenvorlack aus, was qualitativ aber fragwdirdig ist!
Eine nachhaltige Verbesserung der Grundier- und Imprgnierwirkung kann durch einen Zusatz von Leinélfirnis oder
Oelimpragnierung erreicht werden!

RUCO Aussen- und Tauchgrund weiss  + 10 - 15% Leinélfirnis od. 20 - 30% Oelimprignierung
RUCOLAN Aussenvorlack seidenglanz  + 10 - 15% Leinélfirnis od. 20 - 30% Oelimpragnierung

RUCOLAC / SATINA KH-Emaillen + 10 - 15% Leinélfirnis od. 20 - 30% Oelimpragnierung
(bei Verwendung als Grundanstrich / Eintopfsystem)

Zwischen- und Schlussanstriche auf Aussenholzflachen:
- Elastifizierung von KH-Lacken mit Leinol-Standol !!

Leinél-Standdl (gekocht unter Luftabschluss, wodurch das Leindél zu Iangeren und elastifizierenden Molekilen
polymerisiert wird) verbessert als Zusatz zu KH-Decklacken die Zah- und Dauerlastizitiat, den Glanz, sowie die
Wasser- und Wetterbestandigkeit. Vor allem die Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit von KH-Glanzlacken auf "weniger
gut masshaltigen" Holzbauteilen, wie z.B. alten, abgelaugten Fensterldden, kann durch einen Standél-Zusatz (10 bis
max. 15%) doch massgeblich verbessert werden.

Als Additiv wird das Leindl-Standél vom Maler also dann eingesetzt, wenn bei Zwischen- und Schlussanstrichen
von KH-Streichlacken auf dlteren und weniger gut masshaltigem Holzbauteilen (v.a. bei Renovationsanstrichen)
die Dauerelastizitat verbessert werden soll!

Desgleichen kann der farblose KH-Glanzlack (RUCO Boots- und Aussenlack) mit 10-15% Leindl-Standél fur farblose
Lackierungen auf "kritischem" Holzwerk namhaft elastischer eingestellt werden:

RUCOLAC KH-Glanzemaille weiss + bunt + 10-15% Leindl-Stand6l od. 20 - 30% Oelfarbe
RUCOLAN Aussenvorlack seidenmatt + 10-15% Lein6l-Standdl od. 20 - 30% Oelfarbe
Boots- und Aussenlack farblos + 10-15% Leindl-Standél
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RUCOLINOL / SAMICOLOR

Die Oelfarben aus natiirlichen, nachwachsenden Rohstoffen

RUCOLINOL Oelfarbe halbglanz

Konventionelle Oelfarbe (FK ca. 90%) fiir dauerhafte Anstriche von nicht masshaltigen Holzbau-
teilen im Aussenbereich (auch fiir alte, abgewitterte, vergraute und gerissene Holzflachen).

SAMICOLOR Solid Oellack seidenmatt

Spezieller, ungefiillter, nur mattierter Oellack (FK ca. 55%) mit seidenmattem Finish.
Entwickelt als deckende Dickschicht-Oellasur fiir dauerhafte Holzanstriche mit allen typischen
Eigenschaften von echten Oelfarben.

Die positiven Merkmale von RUCOLINOL Oelfarbe + SAMICOLOR Solid
e Elastizitat bei Nasse-Einwirkung (infolge sog. Wasserquellbarbeit der Oelbindemittel); keine
Rissbildungsgefahr auf nicht-masshaltigem, verwittertem und rissigem Holz
e sehr gute Wetter-, Farbton- und Lichtbestandigkeit der Buntténe (dank Lichtschutzmittel)
e Aausserst geringe Vergilbung des Safloréls (ahnlich wie bei Langélalkyden)
e gute Diffusionsfahigkeit (Uberschissige Feuchtigkeit kann entweichen)
e hervorragende Grundier- und Impragnierwirkung; optimaler Durchfeuchtungsschutz

e kann als Grund-, Zwischen- und Fertiganstrich eingesetzt werden; lasst sich fir Grundanstriche
problemlos in jedem Verhaltnis mit RUCOLINOL Oelimpragnierung farblos verdiinnen

e kann mit RUCOTINT abgetént werden (Basis P und TR)
Gebinde: 1kg- 5kg -20Kkg Basis fur RUCOTINT: P (weiss) und TR

SAMICOLOR Oellasuren 10 Lasurfarbtone
( offenporig / mit UV-Schutzpigmenten / mit Nano-Silber )

Basis: Saflorél / Dienol / Lein6l-Standdl / Langélalkyd / mikron. Eisenoxide (lamellar)

Die SAMICOLOR Oellasur ist speziell fir nicht-masshaltiges Aussenholzwerk (auch vergraut und gerissen) konzi-
piert, wo auch bei allfalliger Schichtbildung nicht mit Rissbildungen und Abblatterungen gerechnet werden muss (wie
bei tblichen Lasuren auf Basis von Langélalkyden).

Der erhdhte Festkdrper (ca. 30%) und die guten Trocknungseigenschaften (dank dem Saflorél und dem spez.
Langdlalkyd) ermdglichen rationelle und hervorragend impragnierende Anstrichaufbauten!

RUCOLINOL Oelimpragnierung

Basis: Leindlfirnis / Lein6l-Standdl / Langdlalkyd Festkorper: 36%
* das Leindl als kleinstes Bindemittelmolekiil hat das weitaus beste Eindring- und Impragniervermégen

* die Wasserquellbarkeit des Oels vermindert die Gefahr von Windrissen; eine Oelimpragnierung vermag
dadurch die Lebensdauer von ganzen Anstrichaufbauten zu erhéhen

* verminderte Gefahr der Schichtbildung auf nicht-masshaltigem Aussenholzwerk (bei schichtbildend
aufgetragenen Impragnierungen auf Langdlbasis kann dies zu Abblatterungen fiihren!)
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Der Grundanstrich von Aussenholzwerk:

Die Problematik von KH-Tauch- und Aussengrundierungen !

Aussenholzflachen sind mit Sicherheit die schadenanfalligsten Untergriinde. Fiir den Maler ist es deshalb unerlass-
lich, dass er die Holzbauteile nach Qualitdt und Masshaltigkeit gemass der untenstehenden Tabelle einteilen kann,
um eine Anstrichstoffauswahl zu treffen, welche Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Anstrichs gewéahrleistet.

Eine der wichtigsten Regeln besagt, dass langélige Alkydharzlacke (KH-Glanz- und Seidenglanzlacke, KH-
Vorlacke und auch KH-Tauch- und Aussengrundierungen) nur auf gut masshaltiges Aussenholz (Gruppe A
in der untenstehenden Tabelle) appliziert werden diirfen.
In letzter Zeit haben sich wieder einige Schadenfalle ereignet, wo die Tauch- und Aussengrundierung auch auf
nicht masshaltiges Aussenholz wie Untersichten, Stirnbretter oder Fachwerk gestrichen wurde.

Im Prinzip ist auch die Anwendung der doch rel. hoch geflillten Tauch- und Aussengrundierungen auf neues oder
ungestrichenes Holz qualitativ fragwirdig; generell sollten Aussenholzflachen mit einer farblosen Impragnierung ein-
gelassen werden (am besten Oelimpréagnierung).
Wenn die Tauch- und Aussengrundierung auf ungestrichenes, nicht masshaltiges Aussenholz appliziert wird
(Gruppe B oder gar C) resultiert eine schlechte Grundier- und Impréagnierwirkung mit einem geringen Durchfeuch-
tungsschutz. Das wenige Bindemittel sduft ab, die Fillstoffe und Pigmente bleiben ausgefiltert und schlecht
abgebunden auf der Holzoberflache liegen. In dieser "mageren” Schicht sind Rissbildungen programmiert!

Im Zusammenhang mit Anstrichaufbauten auf Oelbasis ist man der missbrauchlichen Anwendung der Tauch- und
Aussengrundierung auf die Schliche gekommen. So konnte festgestellt werden, dass auf Aussenholzflachen der
Gruppe C, welche mit Tauch- und Aussengrundierung verdiinnt vorgestrichen wurden, die nachfolgenden Anstriche
mit RUCOLINOL halbglanz einen tieferen Anfangsglanz aufwiesen und der Glanzverlust bei der Bewitterung unver-
héaltnisméassig hoch war. Die Ursache ist das Wegschlagen der sehr kleinen Oelmolekile (20 mal kleiner als
Alkydharzmoleklle) durch die magere und "pordse" Schicht der Tauch- und Aussengrundierung!!

Einschrankung zum Gebrauch der Tauch- und Aussengrundierung:

9
9

im Aussenbereich in keinem Fall als Grundanstrich fiuir Oelfarben benutzen !!
im Aussenbereich in keinem Fall fir nicht masshaltiges Holz einsetzen !!

- der absolut beste Grundanstrich ergibt die RUCOLINOL Oelimpréagnierung farblos !!

Einteilung der Holzbauteile im Aussenbereich nach Masshaltigkeit
( im Hinblick auf eine Eignung flir Anstriche auf Alkyd-, Acryl- oder Oelbasis )

"Masshaltigkeit"

Anforderungen

Bauteile

Auswahl / Eignung
der Anstrichstoffe

gut masshaltige
Holzbauteile

A

Holzbauteile, welche durch
Feuchtigkeitsdnderungen nur
sehr wenig schwinden und
quellen darfen

- Fenster, Tiiren
- Garagentore
- Rahmenteile

- Fensterladen gute Qualitat
- Gartenmobel, -zdune "

- Alkydharze langolig
(auch Silikonalkyd)
d.h. schichtbildende
Anstriche auf KH-Basis
sind zul@ssig!

- Acryl- und Oellacke

nicht masshaltige
Holzbauteile ("gute
Qualitat"):

neue, gesunde Holz-
substanz, rissfrei

B

Holzbauteile, fir die begrenzte
Schwind- und Quellbewegungen
zuldssig sind.

Bauteile, bei denen das "Arbeiten"
des Holzes keine Funktions-
stérungen verursacht!

- Fassadenverkleidungen

- tragende Holzbauteile

- Untersichten, Ort-, Trauf-
und Stirnbretter, Schindeln

- Balkone, Pergolen etc.
(gesunde Holzsubstanz,
praktisch rissfrei !!)

Keine KH-Lacke !!
Geeignet sind:
- Acryllacke

(auch PERLCOLOR)
- Oelfarben/Oelasuren

- Impréagnierlasuren
( nicht schichtbildend !')

nicht masshaltige, ge-
rissene Holzbauteile:
alt, verwittert, vergraut

C

Generell alte Holzbauteile !
(in neuem Zustand ehemals
gut oder begrenzt masshaltig)

Alte, abgewitterte, vergraute
Holzflachen mit Rissen:
Hinterfeuchtungsgefahr !

Keine KH- u. Acryllacke!
Geeignet sind nur:
- Oelfarben / Oellasuren
- Imprégnierlasuren

( nicht schichtbildend !)
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Neu im Programm von RUCO :

Ab sofort werden wir Pigasil 70 glanz der Fa. Bosshard in unser Sortiment aufnehmen; dieser hoch-
wertige Silikon-Alkydharzlack mit der excellenten Kreidungsresistenz ist von der Fa. Bosshard auf
das RUCOTINT Mischsystem adaptiert worden. Unsere Kunden kénnen deshalb die Original Pigasil-
Gebinde (ebenfalls Basen P und TR) mit den RUCOLAC-Rezepturen abtdnen!

PIGASIL 70 glanz [k

Pigasil 70

Emaille-Lack auf Basis Silikonalkyd mit e

P | i

hochster Wetter- und Kreidungsresistenz —

- hervorragende Licht- und Wetterbestandigkeit; ausgezeichnete Kreidungsresistenz
- erstklassige Glanzhaltung und Farbtonstabilitat (kein Ausbleichen)
- Einténung mit ausschliesslich hoch licht- und wetterechten Pigmenten
- gute Dauerelastizitat ( bestens geeignet fiir masshaltiges Aussenholzwerk)
- sehr gute Fill- und Deckkraft; stoss- und schlagfest
- problemlose Haftung auf allen tiblichen Vorlacken und Altanstrichen auf KH-Basis
- unempfindlich gegen hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen
- abtonbar mit dem RUCOTINT Industrie-Mischsystem ( nur 2 Basisfarben: weiss /P und TR)

Pigasil 70 glanz ist ein qualitatives Spitzenprodukt auf Basis von hoch wetter- und kreidungsresistenten
Silikonalkyden kombiniert mit den hervorragend licht- und wetterechten Buntpigmenten des RUCOTINT
Industrie-Mischsystems.

Pigasil 70 glanz bewahrt auf Jahre hinaus den Glanz, den Farbton und die Elastizitat.

Einsatzgebiete sind entsprechend grundierte Untergriinde aus Metall, Holz Kunststoff, wie z.B. Fenster,
Jalousien, Metallfassaden, Garagentore, Zaune, Wintergérten etc.

Aufbauempfehlungen: Sind exakt gleich wie fiir langélige KH-Lacke (z.B. RUCOLAC) !

Gebinde: Weiss /P und bunt : 1 kg - 5Kkg
Basis TR : 0,85kg - 4,25kg

Farbtone: Weiss und bunt ( nach RAL, NCS, S-NCS, Swiss Collection etc)

Was sind Silikon-Alkydharze ?

Die allseits bekannten KH-Baumaler oder KH-Streichlacke basieren Ublicherweise auf ganz gewdhnlichen
langéligen Alkydharzen. Diese KH-Streichemaillen verfligen Giber sehr gute Verarbeitungseigenschaften,
ausgezeichnete Fill- und Deckkraft, sowie liber sehr gute mechanische Bestandigkeiten (Stoss- und
Schlagfestigkeit, Kratz- und Schmissresistenz). Hinsichtlich Wetter- und Kreidungsbesténdigkeit, welche
sich optisch sichtbar in der Glanzhaltung und Farbtonresistenz (" Ausbleichen) dussern, schneiden die
KH-Lacke im Vergleich zu Reinacryl- oder 2K-PUR-Lacken aber nur mittelméssig ab.

Speziell bei den KH-Glanzemaillen ist eine verbesserte Glanzhaltung z.B. beim Anstrich von Fensterladen
und Fensterrahmen, Garagentoren, Fassaden etc. natlirlich besonders erwiinscht, da man auf die oben
erwahnten positiven KH-Eigenschaften (auch Ablaugbarkeit) natirlich nicht verzichten méchte.

Durch den Einbau von Siloxangruppen ("Silikon") in das Langélalkyd-Molekiil konnte die Wetter- und Krei-
dungsresistenz massgeblich verbessert werden; die anderen typischen Alkydharz-Eigenschaften bleiben
im wesentlichen erhalten. Die physikalisch trocknenden Silikongruppen verringern sogar die Empfindlich-
keit der oxydativen Trocknung bei tiefen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
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Spachtel und Kitte auf KH- und Oelbasis

Decotric KH-Schnellspachtel p=

( Basis acrylmod. Urethanalkyd / fiir innen und aussen) 1

- sehr schnelle Trocknung und Schleifbarkeit I.'I_
- leicht schleif- und Gberarbeitbar nach 3 - 4 Std. '
(mit KH-Lacken I6semittelhaltig und Acryllacken) Dosen a 400g / Tuben a 200 g
- kann nach 24 Std. auch mit aggressiven Nitro- oder
2K-PUR-Lacken wie ATAPUR oder RUCOPUR uberarbeitet werden
- sehr gute Fullkraft; dauerelastisch (fir gut masshaltiges Aussenholz geeignet)

Dieser Spezialspachtel zeigt nun nicht mehr die Nachteile der dlkittdhnlichen Oel-KH-Spachtel (wie unser
RUCO-Lackspachtel). Das kurzdlige Urethanalkyd zeigt eine sehr schnelle physikalische Antrocknung mit
entsprechend rascher Schleifbarkeit. Der niedrige Oelanteil ermdglicht auch die Ueberarbeitbarkeit mit
aggressiven Decklacken; die Acrylmodifikation verbessert die Haftung und die Dauerelastizitat, sodass
auch eine Anwendung auf gut masshaltigem Holz im Aussenbereich gewéhrleistet ist.

Die Oelkitte (ca. 15% Leindlfirnis und 85% Kreide / Schwerspat) sind praktisch schwundfrei, trocknen aber sehr
langsam durch. Bis Oelkitte eine kompakte Haut gebildet haben und mit KH-Vorlack Gberstrichen werden kénnen,
braucht es in der Regel einige Tage (TOUPRET) bis gut 1 Woche (OMYA Oelkitt).

OMYA Leinalkitt beige Wiirste / Dosen:

. . . . . 0,5kg- 1k
Plastischer, thixotroper Kitt auf Basis pflanzlicher Kessegl: 5 kgg

(Leindl) und synthetischer Ole.
Zum Abdichten von Einfach- und Isolierglasern in Holz- und Metallfenster-
rahmen, sowie zum Schliessen von Léchern und Rissen in Aussenholz.

TOUPRET Holz- und Fensterkitt weiss

Plastischer Leinolkitt mit Titanzusatz

Bestens geeignet als Fensterkitt fir vorgrundierte Fensterrahmen und zum
Ausbessern von Rissen in Holzteilen vor dem Anstrich.

Aufgrund der weissen Einfarbung kann u.U. ein Anstrich eingespart werden! Dosen a 1kg

Ideal fir schnelle, kleine Reparaturen:

Sikkens Kombifiller

( schnelltrocknender Nitrokombispachtel )
Tuben a 200 g

- sehr schnelle Trocknung und Schleifbarkeit Dosen a 1,5 kg

(bereits nach 30 - 60 Min. je nach Schichtdicke)
- universell Uberarbeitbar mit allen tblichen Anstrich-
stoffen auf Wasser- oder Losemittelbasis (auch NC-, ATAPUR- und RUCOPUR-Lacke)
- gute Haftung auf Eisen, verzinkten Flachen, Holz, harten Kunststoffen, Altanstrichen etc.
- lasst sich leicht und porenfrei aufziehen; gute Fullkraft; sehr gut schleifbar
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Die "bekannten" Wasserlacke:
Baumaler-Streichlacke auf KH-Basis

Hydrogrundierung BP Plus farblos

farblose Holzimpragnierung fungizid auf Naturdlbasis

- hervorragende Impragnier- und Grundierwirkung der tief ins Holz eindringenden Ol-Kunstharz-
Emulsion; ausgezeichneter Durchfeuchtungsschutz

- sehr gutes Eindringvermégen; vermindert Schwind- und Quellbewegungen des Holzes

- wirkt vorbeugend gegen Blaue und holzzerstérende Pilze

- universell iberarbeitbar mit wéassrigen oder I6semittelbasierten Anstrichstoffen
(Lasuren, Klarlacke, Dispersionslacke, Baumalerstreichlacke etc.)

Die Hydrogrundierung BP Plus farblos ist ein ideales, I6semittelfreies Alternativprodukt
anstelle der I6semittelhaltigen Holzimpragnierungen mit ca. 80% Ldsemittelanteil:
- wasserverdinnbar / VOC-Gehalt gleich Null / praktisch geruchlos

EXPRESSATOR Hybrid-Vorlack weiss + bunt

( Basis: Polymerharz / Alkydharz / fir innen und aussen )

hervorragendes Haftvermdgen auf Altanstrichen, Holz und Holzwerkstoffen, mineralischen Untergriin-
den und vielen Kunststoffen wie Hart-PVC, Polyester, KELCO, MAX, Formica etc.

dauerelastisch; kein Versprdden bei der Alterung (gut dauerhaft auf weniger gut masshaltigem Holz)
gute Blockfestigkeit, sowie ausgezeichnete und leichte Schleifbarkeit

schnelle Trocknung; gentigende Offenzeit; gutes Deck- und Kantenstehvermdgen

Uberstreichbar mit Lacken auf Dispersions- und Kunstharzbasis (Wasser- und Losemittelbasis)

BRILLATOR KH-Glanzemaille weiss + bunt
SATINATOR KH-Seidenglanzemaille weiss + bunt

( auf Basis langoliger Alkydharze / fir innen und aussen )

Diese gut streichbaren Wasserlacke auf reiner Alkydharzbasis haben praktisch das gleiche Ein-
satzgebiet und im getrockneten Zustand die gleichen Bestandigkeitseigenschaften wie die I6semit-
telhaltigen KH-Lacke (RUCOLAC und SATINA).
Unterschied zu den I6semittelbasierten KH-Lacken (RUCOLAC, SATINA):

- Festkoérper und Fiillkraft etwas geringer (5 - 10% je nach Farbton)

- knappere offene Zeit; jedoch gute Verarbeitung mit Pinsel und Roller

- typische Trocknungsproblematik der wasserverdiinnbaren KH-Lacke (starke Abhangigkeit

der Trocknung von Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit und Luftumwalzung)
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SATINETTA e

Haft-Seidenglanz el
= R )

far innen / schnelltrocknend = | e spuerer

Basis: Urethanalkyd / Polymerharz

ausgezeichnetes Haftungsvermégen auch auf L! | 3
schwierigen Untergriinden wie Zincor, diversen unge- S
schliffenen Altanstrichen, verzinkte Flachen (Zincor,

Sindzimir), harten Kunststoffen und kunstharzbeschichteten Platten MAX, KELCO,
TEXTOLEIT etc. und Altanstrichen (gereinigt, ev. angelaugt)

deutlich schnellere Durchtrocknung und Schleifbarkeit (im Vergleich zum
konventionellen Seidenglanz fir innen und aussen)

sehr gutes Kantendeck und Stehvermégen; geniigend lange Offenzeit

zum Streichen grosser Flachen (auch mit dem Pinsel)

dezenter Seidenglanz (schwach seidengléanzend)

Die zwei Spezialitdten fiir
schnelle und rationelle Renovationen

= . HAFTEXPRESS

2
] Hybrid-Vorlack fur innen + aussen
| --‘ﬂjﬁ;ﬁ.iﬁ Basis: langoliges Urethanalkyd / Polymerharz
R = * Haft- und Fillvorlack
L HEE *  Renovationsvorlack
*  Ventilationsvorlack
T *  Expressvorlack
= HAFTEXPRESS

ausgezeichnetes FUll- und Deckvermdgen

hervorragendes Haftvermégen auf ungeschliffenen Altanstrichen, harten Kunststoffen,
Zincor und kunstharzbeschichteten Decorplatten (KELCO, MAX, etc.)

sehr schnelle Trocknung; bereits nach 3-4 Std. leicht schleif- und Gberarbeitbar
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COLOR PERL

Beizfarben und Beizlasuren

PERL COLOR Beizfarbe seidenmatt -> COLOR PERL Beizfarbe samt-matt

PERL COLOR Beizlasur seidenmatt - COLOR PERL Beizlasur samt-matt

Die Zusammenarbeit mit der Fa. B6hme AG, welche vor Uber 10 Jahren das erfolgreiche AQUA-STOP-System
(ASS) entwickelte, entstand aufgrund der Tatsache, dass die damaligen RUCOTREND Universalmischfarben die
ausgepragte Hydrophobie der PERLCOLOR-Produkte nur unwesentlich beeintrachtigen.

Da wir nun mit den modernen RUCOTREND Aqua - Mischpasten arbeiten, welche glycolfrei sind und viel weniger
Netzmittel enthalten, die Fa. B6hme aber weiterhin die alten Pasten einsetzen will, haben wir uns entschlossen die
Beizfarbe und die Beizlasur (diese Produkte werden i.d.R. abgetdnt) von Grund auf selbst herzustellen, um die Pas-
tenvertréglichkeit und die Produktqualitat zu optimieren!

Sichtbar verandert wurde nur der Glanzgrad, der jetzt etwas niedriger ist. Anstelle von seidenmatt bezeichnen wir die
neuen Produkte als samt-matt !

COLOR PERL Beizfarbe weiss wird zudem mit einer etwas héheren Viskositat geliefert.

Den ASS-Wirkstoff (Zirkon-Komplex) erwahnen wir nicht mehr speziell; im techn. Merkblatt bezeichnen wir dieses
Additiv als "chemisch reaktiven Haftpromotor zur Optimierung des Feuchtigkeits- und Wetterschutzes" !!

Das AQUA-STOP satin, welches ja nicht abgetént wird, bleibt in der Original-Qualitat erhalten.

Da die Beizfarbe und Beizlasur nun nicht mehr der exakt gleichen Qualitat der Béhme-Produkte entsprechen, haben
wir auch die Namen geandert:

Neue Bezeichnung: COLOR PERL Beizfarbe samt-matt
COLOR PERL Beizlasur samt-matt

AQUA-STOP UV - Plus ( neu; mit Lichtschutz)

Die positiven Merkmale der neuen COLOR PERL Qualitaten:

- dezent samt-matter Finish (keine stérenden Glanzeffekte mehr)

- etwas hoéhere Verschmutzungsresistenz, denn viele Schmutzpartikel,
Pilzsporen etc. bleiben am thermoplastischen Polymerharz kleben
(das oberflachliche Bindemittel ergibt ja den Glanzeffekt)

- leicht héhere Blockfestigkeit

- erhoéhte Hydrophobie und Wasserfestigkeit (dank den rein wassrigen
Industriemischpasten; glycolfrei, netzmittelarm)

- Wichtig: Die Rezeptursatze k6nnen unverandert ibernommen werden!

- Achtung: Aufgrund des unterschiedlichen Glanzgrades sollten Ausbesserungs-
und Anschlussarbeiten nicht mit alter und neuer Qualitat ausgefiihrt werden !!
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Erweiterung der RUCOPUR - Produktelinie :

RUCOPUR Rapid seidenmatt

( 2K-PUR-Email schnelltrocknend / 4 : 1 mit DD-Harter 5000 )

In unserm lésemittelbasierten 2K-PUR-Sortiment (RUCOPUR und ATAPUR) wird oftmals ein Anstrich-
stoff verlangt, der die positiven Merkmale von den hochvernetzten RUCOPUR-Lacken (Fullkraft, Kratz-
und Ringfestigkeit) und den niedervernetzten ATAPUR-Lacken (rasante Trocknung, seidenmatter
Finish) in einem Produkt vereinigt !

Die positiven Merkmale von RUCOPUR Rapid:

e vornehmer dezent seidenmatter Finish (wie ATAPUR 2000 seidenglanz)

¢ hohe Kratz- und Ringfestigkeit; gute Resistenz gegen das "Metal-Marking"
(chemische und mechanische Bestandigkeiten wie RUCOPUR-Lacke)

e sehr gute Flllkraft
e ausgezeichnete Licht-, Farbton- und Glanzbestandigkeit

¢ sehr schnelle Trocknung; bereits nach 2 Std. griffest und nach 14 - 16 Std.
block- und stapelfest (vergleichbar mit ATAPUR)

e geprift auf die Sicherheit von bunten Kinderspielzeugen:
DIN EN 71-3 (Schwermetalle); DIN 53160 (Speichel- und Schweissechtheit)

¢ mit RUCOTINT abtonbar ( Basis Weiss /P und TR)

RUCOPUR Rapid ist hauptséchlich fir die
Spritzapplikation konzipiert:

- Mobel-, Laden-, Messe- und Innenausbau
- Metall- und Maschinenbau, Apparate etc.

- Industrie-Lackierwerke

Farbtone: weiss + Bunttone
( nach RAL, NCS etc.)

Gebinde: 0,8 - 4 - 8kg
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Die Problematik der effektiven Waschfestigkeit,
Reinigungsfahigkeit und "Aufpolierresistenz”
von stumpf-matten Dispersionsanstrichen

Far Decken und Wé&nden im Innenbereich werden Ublicherweise stumpfmatte, reflexfreie Anstriche verlangt, wel-
che auch im Streiflicht ansatzfreie, fliessblatt-dhnliche Oberflachen ergeben.

Dies kann natirlich nur mit entsprechenden Mattierungsmitteln und Spezialfullstoffen erreicht werden ( z.B. Kiesel-
gur, Diatomeenerde, Kieselsdure etc.), welche sich an der Oberflache ablagern. Die resultierenden matt-rauhen und
auch mikroporésen Oberflachen sind dementsprechend sehr kratz- und schmissempfindlich (praktisch kein
Schutz durch Bindemittel an der Oberflache!).

Beim intensiven Reiben und Polieren werden die "weichen" aus dem Anstrichfilm ragenden Mattierungsmittel
"plattgewalzt", sodass regelrechte Glanzstellen auftreten (Glanzflecken durch das sog. "Aufpolieren").

Stumpfmatte Dispersionsanstriche sind immer empfindlich gegen Schmiss und Aufpolieren !!

Da die Oberflachen auch mikropordés sind, kdnnen feinteilige, 6lige und diinnfliissige Verschmutzungen relativ
leicht in den Anstrich eindringen. Eine riickstandslose Reinigung ist deshalb kaum mdglich. Beim Schrubben mit
einem nassen, dunklen Lappen (rauhe, abrasive Oberflache) wird auch sehr schnell weisslicher Abrieb sichtbar wer-
den, da die weissen Flillstoffe und Mattierungsmittel ja nicht von Bindemittel iberdeckt sind!!

Selbst die matten Aussendispersionen (auch diese werden in stumpf-matten Einstellungen verlangt) verfligen fast
Uber die gleiche Oberflachenempfindlichkeit, obwohl sie fast 3 mal mehr Binder enthalten!

Die Bedeutung der Ausdricke "Abrieb-, Nassscheuer- und Waschfestigkeit"

Diese Ausdricke kénnen flr den Laien irrefiihrend sein, wenn er meint, dass auf einem sehr gut waschfesten, mat-
ten Innendispersionsanstrich z.B. ein Rotwein-, Kaffee- oder Blutfleck riickstandslos durch eine Nassreinigung mit
Lappen oder Schwamm entfernt werden kann.

Die Ausdriicke "waschfest", "nassscheuerfest” etc. beziehen sich auf normierte Labor-Scheuertest nach DIN, bei
welchem gemessen wird, nach wie viel Scheuerzyklen (Schiiben) ein trockener Dispersionsanstrich (100 um) auf
einer Leneta-Folie bis auf den Grund durchgescheuert ist.

Bewertung: z.B. 1000 Schiibe: "waschfest" 10'000 Schilbe: "nassscheuerfest"

Da diese Pradikate missversténdlich sind, wird in Zukunft vermehrt der Begriff der "Nassabriebklassen" (1 -3)
verwendet werden. Dabei wird gravimetrisch gemessen, wie viel Abrieb in mg ein Dispersionsanstrich nach einer
gewissen Scheuerzeit aufweist.

Echte Reinigungsfahigkeit und Polierresistenz ergeben
nur Dispersionsanstriche mit Oberflachenglanz !

Wenn derart reinigungsféhige Flachen gewiinscht werden (Kichen, Restaurants, Verkaufsrdume, Korridore etc.)
missen unbedingt solche Qualitaten verlangt werden! Diese verfligen Uber eine "geschlossene" Oberflache. Die
Schutzwirkung ergibt das glanzbildende, oberflachliche Bindemittel. Da ein hoher Glanz ja meist nicht gewlinscht
wird, kann speziell unser ACRYL-LATEX Forte 10 weiss und bunt empfohlen werden!

Acryl-Latex Forte 10 seidenmatt / weiss und bunt fiir innen
ACRYL-Latex Forte 20 seidenglanz fir innen

Seidenglanz- und Glanzdispersion fiir innen + aussen
RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion (Eierschalenglanz)

Spezialitat fir stumpf-matte, gut reinigungsfreundliche Oberflachen:

RUCOSILAT Wohnraumfarbe

Das spezielle verkieselte, mikrokristalline Silikat-Bindemittel (sog. Sol-Silikat) ergibt eine mineralische, stumpf-
matte Optik und vermittelt gleichzeitig einen guten Oberflachenschutz. RUCOSILAT Wohnraumfarbe (Nassabrieb-
klasse 2) verfligt daher Uber eine echt gute Waschfestigkeit und Aufpolierresistenz, wie sie auch von den "besten”
matten Dispersionsfarben nicht annahernd erreicht wird.
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mhgiten /| Produkt - Infos / Anstrllcﬂ-m

A Q UAD UR KH-Mattfarbe wv

Als sichere Haft-, Sperr- und Isoliergrundierung auf kritischen
Untergrinden von Gips, Weissputz und Fullstoff (kreidend und
stark abfarbend, mirbe; ohne Polymerzusatze).

Auf diesen wirklich kritischen Untergriinden zeigen alle Arten von Ublichen Dispersionen keine gesicherte
Haftung; eine solche wéare nur noch mit I6semittelhaltigen Mattfarben (RUCODUR) und Isoliergrundierun-
gen (Haft- und Isoliergrundierung) oder Silikatfarben (KIESELIT Wohnraumfarbe oder Fusion Inside

zu erreichen).

Aufbauempfehlung auf kritischem Gips, Weissputz (ohne Polymer-Vergiitung):
1 mal AQUADUR Mattfarbe ( 15% mit Wasser verdiinnt )
1 mal Deckanstrich (Dispersion, Innensilikonfarbe etc.)

Neu im Programm:

ARBEZOL Spezial

gerucharmes und I6semittelhaltiges Holzschutzmittel fiir die vorbeugende
und bekampfende Behandlung von holzzerstérenden Insekten

Als Alternative zum RUCOZID haben wir das ARBEZOL Spezial ins Sortiment aufgenommen. Es enthalt
den gleichen Wirkstoff (Insektizid) wie RUCOZID und ist ein reines Holzwurmbekampfungsmittel. Blaue-
schutzmittel.

Das ARBEZOL Spezial ist auch zugelassen fir die Behandlung von landwirtschaftlichen Bauten, Lebens-
und Futtermittelrdumen.

In der Anwendung und insektiziden Wirkung ist es identisch mit RUCOZID

Gebinde: 200 ml (Spray) - 1Liter - 5 Liter

Grundier-Empfehlung fir RUCOPUR 2K-Rollsilber

Da das Rollsilber aggressive Loésemittel enthalt, sollten nur chemisch trocknende Grundanstriche ausge-
fuhrt werden, welche nicht angeldst resp. angequollen werden (kein "Harzen" beim Rollen; keine ver-
meintliche Verkirzung der Offenzeit). Grundierung wenn méglich 1 - 2 Tage ausharten lassen!!

Empfehlung: RUCOPLAST 2K-Grundierung / AQUAPLAST 2K-EP-Grund
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Magnetfarbe MagPaint

( Zusammenarbeit MagPaint Europe bv und RUPF + Co. AG)

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu kénnen, dass wir ab sofort die Vertretung der Firma MagPaint Europe bv flir die
Magnetfarbe ,,MagPaint“ in der Schweiz Gbernommen haben (friiher: sfs unimarket).

Far den Wiederverkauf kbnnen wir Ihnen in Zukunft auch entsprechende Verkaufshilfen zur Verfliigung stellen.
Bitte verlangen Sie die neuen Preisblatter oder techn. Merkblatter!

MagnetFarbe ist eine dunkelgraue, metallhaltige Innenwandfarbe auf Dispersions-
basis. Die ferromagnetischen Eisenpartikel in der Magnetfarbe vermitteln eine aus-
gezeichnete Haftwirkung fir Magnete!

MagnetFarbe eignet sich fiir die Verwendung im privaten und geschaftlichen Bereich
(Kinderzimmer, Kiichen, Buros, Schulzimmer, Seminarraume etc.).

Die Eigenschaften der MagnetFarbe -
* ausgezeichnete Haftkraft fir Magnete (mindestens 3 Schichten auftragen)

* kann auf allen streichfahigen Wandflachen resp. Untergriinden aufgebracht werden
(mineralische Untergriinde, Kunststoffe, Holz, MDF, Metall, Altanstriche etc.)

* kann nach 1 Tag mit allen tblichen Dispersionen, Wasser- und KH-Lacken im gewtinsch-
ten Farbton tiberarbeitet werden; lasst sich auch mit diinnen Tapeten liberziehen

* wasserverdiinnbar; leicht verarbeitbar mit Pinsel, Roller oder Spritzpistole
*  Ausgiebigkeit: 1 It. reicht fiir ca. 1,6 m? (bei 3 Schichten) oder ca. 5 m? (eine Schicht)

'--.I R— Gebinde: ' 1

"FARBE[+ Blechdosen: 0,5 - 1It.

o
o ere fishe
.'-'Ee":‘r.u. Falind

Plastikeimer: 2,5 - 5.

Magnete:

Wichtig ist die Qualitat der Magnete !!
Natdrlich erhalten Sie bei uns auch die
die entsprechenden starken Magnete:

Set mit 4 Stahl-Magneten 29mm (extrastark)

Kompletter Stander / Display fiir Wiederverkauf
- 6 Dosen a 500 ml  MagnetFarbe
6 Dosen a 1 Lt. MagnetFarbe
2 Eimer a 2,5 Lt. MagnetFarbe
2 Starter-Sets (1 Dose a 500 ml/ Rolle mit Wanne / 4 Magnete)
2 Sets Magnete ( mit 4 Magneten )
1 MagnetFarbe Display / 40 Prospekte ( gratis )




