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Was sind "Dispersionsfarben™?

"Dispersionen": Emulsionen / Suspensionen / Aerosole
Begriffsbestimmung: Wasserlacke, Dispersionslacke, konv. Dispersionen
Die Eigenschaften, Typen und Aufbau der Polymerisatharze

Losemittel- und Dispersionsform der Polymerisatharze

Der Verfilmungsmechanismus der Dispersionsfarben
Verfilmungsschaden / verfrithte Regen- und Tauwasserbelastung

Die Dispersionslacke im RUCO - Produktesortiment
MAGISTRATOR Nova und MAGISTRATOR Silber
RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion / EXPRESSATOR hybrid-Vorlack

Die konventionellen RUCO Innen- und Aussendispersionen
Matte Dispersionsanstrich: Die Problematik des "Aufpolierens"”
AMBIANCE Innenmatt / RUCOTOP Wohnraumfarbe

ACRYL-LATEX Forte 10 + 20 weiss und bunt / innen

Die Haftung von Dispersionen auf Gips und Weissputz
- RUCO-Produkte mit sicherer Haftung auf mehligem Gips- und Weissputz

Die Reinigung von schimmel- und pilzverseuchten Untergriinden
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Die direkten Telefon-Nummern fu
tellungen und technische Beratu

Far Bestellungen und technische Auskiinfte kdnnen Sie mit den unten stehenden direkten Telefon-
nummern schneller mit der von lhnen gewlinschten Abteilung oder Person verbunden werden.

Zentrale Tel. 044 809 69 69 Fr. R. Winterhofen
FAX 044 809 69 99

Verkaufsstelle Glattbrugg 044 809 69 03 Hr. R. Hollenweger
(Bestellungen / fachtechnische Beratung) 044 809 69 46 Hr. Y. Schneider
Bestellbiiro 044 809 69 00
Verkaufsleitung Innendienst /VST/Dupli 044 809 69 33 Hr. P. Lamanuzzi
Verkaufsleitung Baumaler 044 809 69 62 Hr. C. Francois
Verkausleitung Industrie 079 942 78 95 Hr. B. Ruedi
Marketingleitung 044 890 69 76 Hr. X. Wist
Geschaftsfuhrer 044 809 69 79 Hr. R. Diethelm
VR Président 044 809 69 20 Hr. H. Tobler
Labor / techn. Auskiinfte 044 809 69 44 Hr. J. Reiter

044 809 69 16 Hr. J. Linge

044 809 69 32 Fr. G. Zebli

079 427 17 83 Hr. R. Anliker

044 809 69 29 Hr. R. Anliker jun.

044 809 69 56 Hr. C. Obrist

044 809 69 34 Hr. D. Birrfelder
"Hot-Line" RUCOTINT / -TREND 044 809 69 30 Hr. E. Tobler

044 809 69 89 Hr. L. Diethelm

044 809 69 54 Fr. E. WOlfli
Rezepturverwaltung 044 809 69 75 Hr. A. Sopi

(Anfragen und Erstellung von Rezepturen / Korrekturen etc.)

Buchhaltung 044 809 69 50 Hr. M. Brunner

044 809 69 35 Hr. S. Baur

Stand: Oktober 2019
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persionsfarl-
Was sind "Dispersionen’ ?

In physikalisch-chem. Sinne werden Dispersionen (/at. dispergere = fein zerteilen) in 3 Gruppen eingeteilt:
DISP IE RSION

Aerosol

( fest oder flussig in Gas )
Bsp.: - Nebel (Wasser in Luft)
- Rauch (Feinstaub in Luft)

Emulsion
( flussig in flUssig )
Bsp.: - Milch, Mayonnaise
- Leindl in Wasser

Suspension

(fest in flussig )
Bsp.: - Binder (Polymerharz in Wasser)
- pigmenthaltige Anstrichstoffe

Netzmittel / Tenside / Emulgatoren
Dispersionen sind homogene und stabile Mischungen von
unvertraglichen Stoffen; die Vertraglichkeit wird durch Netz-
mittel, Tenside oder Emulgatoren ermdglicht. Diese in der
Technik sehr wichtigen Hilfsstoffe besitzen vom Aufbau her
gesehen einen hydrophilen (wasserliebenden) und hydro-
phoben (wasserabstossenden oder fettliebenden) Teil.

In der Chemie steht die Bezeichnung Dispersion nach DIN
53900 fur ein System aus zwei oder mehreren Phasen, wo-
bei eine Phase resp. ein Stoff in einer anderen Phase fein
verteilt ist. Im weiteren Sinne kdnnen also alle wasserver-
dinnbaren Anstrichstoffe als "Dispersionen” bezeichnet
werden, welche in chemischem Sinne eine Suspension
oder Emulsion darstellen.

Als "Dispersionsfarbe" bezeichnet der Maler Anstrichstoffe,
welche "Dispersions-Binder"; d.h. Polymerharze in Disper-
sionsform als Bindemittel enthalten!

Bsp.: Seife (Erdalkalisalz von organischen Sauren)
(Na)® “( 00C - CHz - CHa - (CH2)n - CH3)
hydrophil hydrophob
wasserliebend wasserabstossend
lipophob / fettabstossend lipophil / fettliebend

Begriffsbestimmung in der Maler-Fachsprache

* Wasserverdiinnbare Anstrichstoffe: bezeichnet die Gesamtheit aller Anstrichmaterialien, welche mit
Wasser geldst oder verdiinnt werden kénnen
* "Wasserlacke" sind vom Namen her lackahnlich zu verarbeitende Anstrichstoffe:

- Wasserverdiinnbare Kunstharz-, 2K-Epoxi- und 2K-PUR-Lacke: stellen i.d.R. vergleichbare Alternativen

zu den entsprechenden I6semittelhaltigen Anstrichstoffen dar (mit sehr &hnlichen Eigenschaften)

- Dispersionslacke ("Acryllacke”): sind spezielle, meist lackdhnlich zu verarbeitende Anstrichstoffe auf

Polymerharzbasis in Dispersionsform mit besonderen, ausgewéahlten Haftungs-, Bestandigkeits- und
Haltbarkeitseigenschaften!

* "Dispersionsfarben": so bezeichnet man im Maler-Fachjargon zusamenfassend geméass Tabelle die "Disper-

sionen" (sog. konventionelle Innen- und Aussendispersionen) und die Dispersionslacke (Acryllacke)

wasserverdinnbare Anstrichstoffe
"Wasserlacke"
Mineralfarben | "Dispersionen” | Dispersionslacke | Kunstharzlacke 2K-Lacke Spezial-
Silikonfarben ( konventionell ) |( "Acryllacke") Oellacke ( 2K-PUR- und lacke
Leimfarben 2K-Epoxibasis)
- Kalkfarben konventionelle Acrylvorlacke KH-Vorlacke 2K-Epoxilacke EB-lacke
- Silikatfarben Innen- und Aussen- Acrylprimer KH-Grundierungen (v.a. Bodenfarben) UV-Lacke
- Anstrichstoffe | Dispersionen Acryldecklacke KH-Decklacke 2K-PUR-Lacke usw.
auf Gips- und (Wand- und Fassa- 1K-Bodenfarben usw.
Zementbasis dendispersionen) Acryl-Klarlacke Oelemulsionen
KALKMATT RUCOFIX, PRONTO HYDROPRIMER BRILLATOR HYDRUPUR 8000
RUCOSILAT Aussendispersion Expressator Acryl-Vorl. | SATINATOR HYDRUPUR Metallic
SINTESSA, Latex Forte | Satacryl, Magistrator Hydrogrundierung BP EG, 2K-Siegel farblos
Glanzdispersion RUCOSOL ARBEZOL Hydrosotic | AQUAPLAST 2K-
Aquafinish, - brillant Bodenfarbe, EP-Grund
" Dispersionsfarben "
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-aften und Typen von Polymer-

Wie es der Name sagt, werden die Polymerisatharze durch eine chemische Polymerisationsreaktion aus den sog.
Monomer-Bausteinen hergestellt. Diese Monomeren sind Molekile von ausgewahlten chemischen Verbindungen,
welche nach der Polymerisation als Lackharze die notwendigen Eigenschaften aufweisen!

Acrylate (sind die am weitaus meisten verwendeten Polymerharze)
Vinylchlorid (PVC), Vinylacetat, Propylen, Aethylen, Butadien ("Latex"), Styrol etc.
Urethane (bekannt als sog. 1K-PUR-Dispersionen)

Diese Monomeren resp. Molekile (z.B. Acrylate) werden nun zu Makromolekdilen polymerisiert (poly heisst viel);
es werden also eine Vielzahl von Acrylmolekilen miteinander verkettet, wobei die Polyacrylate entstehen!

Bei Molekulargewichten von einigen Zehntausend wird die Reaktion gestoppt; diese Makromolekile (Polyacrylate)
werden nun kunststofftechnisch als Polymerisatharze bezeichnet (oder abgekurzt einfach als "Arylharz").

Die Polymerisatharze kénnen aus einem oder mehreren Monomertypen aufgebaut sein:
- Homopolymeren: aus 1 Monomertyp aufgebaut (z.B. Reinacrylat, PVC,Polyvinylacetat, Polystyrol etc.)
- Copolymeren: aus 2 Monomeren aufgebaut (Styrol-Acrylat, Butadien-Styrol etc.)
- Terpolymeren: aus 3 Monomeren aufgebaut (Acryl-PVC-Polyathylen, Acryl-Butadien-Styrol etc.)

Die Polymerharze dieser Molekulargrésse sind nun in organischen Lésemitteln I6slich (v.a. in Aliphaten (TE) oder
Aromaten) und bilden die Grundlage fur die Anstrichstoffe auf Polymerisatharzbasis in Lésemittelform:
- aliphatenléslich: Fassadenfarbe Pliolite Ism. und Tiefgrund (Reinacrylharze), Isoliergrund geruchsarm
(Vinylharz/Acrylharz); Mattfarbe innen CLASSIDUR Modern Plus (Acrylharz)
- aromatenléslich: 1K-Bodenfarbe RUCOPREN (PVC/Acrylharz), Isoliergrund agressiv (Vinylharz/Acryl-
harz), Strassenmarkierfarbe (Vinylharz), Metallschutzlack u. Abziehlack farblos (Acrylharz)

Zur Herstellung von Dispersionsbindern (Polymerharze in Dispersionsform) werden die Polymerharze in wéssriger
Phase mit Hilfe von Netz- und Dispergiermitteln zu Kiigelchen oder Knaueln weiterpolymerisiert. Die Binderteil-
chen sind also wesentlich grésser die einzeln gelésten Polymerharze der Lésemittelform!

Die Eigenschaften der Polymerisatharze (physikalisch trocknend; thermoplastisch)

Da die Polymerharze beim Trocknen nur verfilmen resp. verfliessen, aber nicht chemisch miteinander vernet-
zen bleiben die Anstriche dauernd "reversibel"”, wieder anlésbar (mit aggressiven Lésemitteln) und thermoplas-
tisch; je nach Harte resp. MFT des Polymers resultiert dann eine mehr oder weniger gute Blockfestigkeit!

Weil sehr gute chemische und mechanische Besténdigkeiten nur durch eine chemische Vernetzung erreicht werden,
verfligen die rein physikalisch trocknenden Polymerharze nur Gber méassige Oberflachenhérte, Kratz- und
Schmissfestigkeit, sowie Lésemittelresistenz (im Vergleich zu den oxydativ trocknenden KH- und 2K-Lacken).
Eigenschaften wie die Licht-, Wetter-, Kreidungs- und Alkaliresistenz hangen nicht vom Vernetzungsgrad ab,
sondern von der chemischen Zusammensetzung des Bindemittels resp. Polymers! Die Reinacrylharze schneiden
hinsichtlich Licht- und Wetterfestigkeit hervorragend ab, weshalb die Acrylate auch den weitaus gréssten Anteil der
lacktechnisch verwendeten Polymerharze ausmachen. Bestimmte Polymerharze auf Basis PVC oder PUR (aroma-
tisch) sind begrenzt licht- und UV-bestandig, was bei Bewitterung zu Kreidungserscheinungen fihren wirde.

Die wichtigsten Merkmale der Polymerharze (gultig speziell fir Reinacrylate):

- sehr gute Dauerelastizitat (Eignung far nicht-masshaltiges Aussenholz); mehr oder weniger blockfest
- ausgezeichnete Licht-, Wetter- und Kreidungsresistenz; vollig vergilbungsfrei

- "reversibel" oder anldsbar (keine Bestandigkeit gegeniber den aggressiveren Lésemitteln)

- relativ gute Wasser- und Chemikalienresistenz; sehr gute Verseifungsbestandigkeit

- nur massige bis gute mechanische Bestandigkeiten (Harte, Kratz-, Schmiss- und Abriebfestigkeit)

1K-PUR-Dispersionen (aliphat. oder aromat. Polyurethanharze in Dispersionsform)

1K-PUR-Lacke liegen heute machtig im Trend; die Begriffe " 1K " , " PUR ", " wasserverdiinnbar " sind wohl op-
timale Verkaufsschlagwdérter, doch im Prinzip sind 1K-PUR-Dispersionen (aliphatische Typen sind wetterfest) nichts
anderes als spezielle, hochwertige Polymerbinder, die im Vergleich zu den reinen Acrylbindern eine etwas ver-
besserte Wasser-, Weichmacher-, Handschweiss-, Kratz-, Schmiss- und Blockfestigkeit aufweisen!

Die PUR-Dispersionen haben aber absolut nichts mit reaktiven, isocyanathartenden 2K-PUR Lacken in auf Wasser-
basis zu tun (z.B. HYDRUPUR-Qualitédten). Gegeniber einem aggressiven Verdunner sind 1K-PUR-Lacke also ge-
nauso empfindlich wie Reinacryllacke. Getrocknete Anstriche von 1K-PUR- und guten Acryllacken sind deshalb lack-
technisch auch kaum unterscheidbar (z.B. durch den Lésemitteltest).
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-atharze: Losemittel- und Dispe_

Als "Dispersionsfarben" bezeichnet der Maler also die "Dispersionen” (sog. konventionelle Innen- und Aussendis-
persionen) und die Dispersionslacke (Acryllacke). Die Bindemittel dieser Anstrichstoffe, die sog. Dispersionsbinder
basieren immer auf einem Polymerisatharz in Dispersionsform!

Reaktionslacke |Kunstharzlacke Polymerisatharzlacke Diverses

2K-Lacke Alkydharziacke _ — Nitrolacke

Séurehérterlacke | Oellacke Lésemittelform Dispersionsform Asphalt/Bitumen

Einbrennlacke Fass.farbe Ism. — T Schellack

elc. Tiefgrund konventionelle Dispersionslacke | Naturharze
RUCOPREN Dispersionen  (Acryllacke) Silikonharze
Isoliergrund KW-Harze

chemische Trocknung | oxydative Trockn. physikalische Trocknung

In der obigen Uebersicht sind praktisch alle Bindemittel der (blichen Baumaler- und Industrielacke enthalten.

Die physikalisch trocknenden Polymerisatharze kénnen in der Lésemittel- oder Dispersionsform vorliegen. Wir ken-
nen deshalb Anstrichstoffe mit praktisch gleicher Zusammensetzung (Bindemittel, Pigmente und Fllstoffe), welche
sich nur in der "Form" des Bindemittels unterscheiden (z.B. Fassadenfarbe Ism. und Aussendispersion).

In der L§semit_telform lsind die PolymerisathaﬂrzmolekuIe .(Acryl- Dispersionsform Losemittelform
harze) einzeln in organischen Losemitteln geldst (Terpentinersatz Relativ grosse "Kugeln” Die Acrylharzmolekiile
oder Aromaten). Diese Teilchen sind &usserst klein und vermé- von vielen Acrylharzteil- sind einzeln geldst und
gen sehr gut in feinporése Untergriine wie Holz oder mineralische | chen (bei der Herstellung viel kleiner als die Bin-
Baustoffe einzudringen (gute Grundier- und Impragnierwirkung!!). vorpolymerisiert). derteilchen.

In der Dispersionsform werden Hunderte von kleinen Polymeri- @ //(yi
satharzmolekllen wahrend der Herstellung zu relativ "grossen” -
Polymerkligelchen vorpolymerisiert und sind deshalb sehr viel l l
grésser als die Bindemittelteilchen der Lésemittelform. A\ DS SN Y4 l\ NN
Diese Polymerisatharzkiigelchen (Polymer- oder Binderteilchen) — —
sind mit Hilfe von Netzmitteln im Wasser dispergiert. Keine Penetration mdglich! | | Gutes Eindringvermdgen!

Die Form des Bindemittels fiihrt auch zu wichtigen lacktechnische Unterschieden:

Grundier- und Impragnierwirkung (Eindringvermégen)

Die Modellvorstellung der "grossen” Binderkugeln resp. der kleinen, einzeln gelésten Bindemittelmolekile der Lése-
mittelform erklart sehr das gute Eindringvermdgen der I6semittelhaltigen Polymerisatharzlacke in feinporése Unter-
grinde (mineralische Baustoffe oder Holz). Daraus resultiert eine sehr gute Grundier- und Impragnierwirkung, wel-
che den Iésemittelhaltigen Anstrichstoffen (z.B. RUCOFLEX Fassadenfarbe, RUCOPREN, Isoliergrund etc.) eine gu-
te Verankerung im Untergrund resp. ein ausgezeichnetes Haftvermdgen vermittelt. Anstriche auf Dispersionsbasis
neigen zu ausgepragter Schichtbildung; die grossen Binderkugeln vermdgen praktisch nicht in feinporige Untergiinde
wie Holz, Beton, Eternit etc. einzudringen. Auch ein starkes Verdiinnen von Dispersionsfarben vermag das Eindring-
vermdgen nicht zu verbessern, da die Binderkugeln durch das Verdiinnen ja nicht kleiner werden.

Wegschlagen des Bindemittels (Bindemittelentzug)

Ein stark saugender Untergrund kann bei verdiinnten |6semittelbasierten Lacken u.U. zu einem Ubermassigen Ent-
zug des Bindemittels fUhren. So kénnen bei einer verdiinnten Fassadenfarbe mehr als 50% des Bindemittels (Acryl-
harz) in einen saugféhigen mineralischen Untergrund wegschlagen. Selbst nach dem 2. Anstrich muss mit einem
Bindemittelmanko gerechnet werden, sodass die Pigmente und Fullstoffe oberflachlich nicht mehr optimal abgebun-
den sind. Verfrihte Kreidungseffekte, sowie verminderte Scheuer- und Abriebfestigkeit sind die Folgen.

Die vermeintlichen "Selbstreinigungseffekte" der Pliolite Fassadenfarben sind in solchen Bindemitteldefiziten be-
griindet; v.a. wenn auf stark saugenden Fassaden nicht tiefgrundiert wird.

Demgegeniiber ist bei Dispersionsanstrichen, welche ja zur ausgepragten Schichtbildung neigen, ein Wegschlagen
der "grossen” Binderkugeln nur sehr begrenzt méglich (auch beim Verdlinnen werden diese ja nicht kleiner!).

Aufhelleffekte ( " Modeling" ) / Glanzgradverlust

Wenn auf saugenden Untergriinden das Bindemittel wegschlagt, wird dieses in den Hohlrdumen zwischen den Pig-
menten und Fllstoffen durch Luft ersetzt, welche einen ganz anderen Brechungsindex aufweist. Der Anstrich
erscheint dadurch heller und weisslicher infolge der héheren Lichtstreuung (sog. Aufhelleffekt oder Modeling).

Auf unterschiedlich saugenden Untergriinden fihrt dies zu hellen Flecken- oder Wolkenbildungen; an den starker
saugenden Stellen erscheint der Anstrich heller.
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hes sind die Unterschiede zwis
llen Dispersionen und Dispersi

In der folgenden Tabelle erhalten Sie den kompletten Ueberblick tber die Anstrichstoffe auf Polymerisatharzbasis,
welche in der Lésemittel- oder Dispersionsform als Bindemittel in Anstrichstoffen vorkommen kénnen.

Polymerisatharze
/ \

Losemittelform _____— Dispersionsform
\

Dispersionslacke (Acryllacke) Konventionelle Dispersionen

Fassadenfarbe RUCOFLEX
Mattfarbe innen (Classidur mod.+)
1K-Bodenfarbe (RUCOPREN)
Isoliergrund geruchsarm

Haft- und Isoliergrund agr.

Aussendispersion
Innendispersionen

Haus- Holzdispersion matt

RUCOSOL, Methacryl-Siegel
ISOLATOR, Filtergrund

Tiefgrund (RUCOPOL) Tiefgrund wv (Hydropol)
Strassenmarkierfarbe Strama wv (Hydroroute)
Abziehlack Acryl-Vorlacke (Expessator), Satacryl

AQUAFINISH, AQUABRILLANT
AQUAPERL Pearlmuttdispersion
MAGISTRATOR Nova und Silber

Metallschutzlack

In dieser Tabelle stehen sich Produkte in der gleichen Linie gegenuber (z.B. RUCOFLEX - Aussendispersion,
RUCOSOL - RUCOPREN, Classidur mod. plus - Innendispersion), welche von der Zusammensetzung und dem
Einsatzgebiet praktisch identisch sind. Der Unterschied liegt lediglich in der Form des Bindemittels; bei der
RUCOFLEX Fassadenfarbe liegt das Acrylharz in der Lésemittelform vor, bei der Aussendispersion haben wir es mit
dem Acrylharz in Dispersionsform (Binder) zu tun. Die resultierenden, lacktechnischen Unterschiede sind auf

der vorderen Seite ndher erlautert worden.

Was ist der Unterschied: "Dispersion” - Dispersionslack (Acryllack)

Der allgemeine Begriff "Dispersionsfarbe” bezeichnet alle Anstrichstoffe auf Polymerisatharzbasis in Dispersions-
form. Diese Dispersionsfarben werden sinnvollerweise in die altbekannten, konventionellen Innen- und Aussen-
dispersionen, sowie die modernen, lackdhnlich zu verarbeitenden Dispersionslacke unterteilt.

"Dispersionen"” Dispersionslacke ("Acryllacke™)

Unter dem Begriff "Dispersion” versteht man
konventionelle Innen- und Aussendispersionen
(oder Wand- und Fassadendispersionen).
Preiswerte Qualitaten (i.d.R. 20 kg-Gebinde) die
dem Roller verarbeitet werden!

Merkmal: kurze, stockige Einstellung (schlechter
Verlauf); soll auf dem Putzkorn stehen bleiben!

Innendispersionen

Aussendispersionen
Seidenglanz-Dispersionen, Acryl-Latex Forte
Glanz-Dispersion

Armierungsdispersion

Dispersion schimmelfest

Betonlasur etc.

Dispersionslacke sind spezielle, meist lackédhnlich ver-
arbeitbare Anstrichstoffe auf Dispersionsbasis mit beson-
deren, ausgewahlten Haftungs-, Bestédndigkeits- und
Haltbarkeitseigenschaften!

Merkmal: meist guter Verlauf (wie ein "Lack")

Acryllacke seidengléanzend, glanzend

(SATACRYL, RUCOCRYL-Standbaufarbe)
1K-Bodenfarben (RUCOSOL, METHACRYLSIEGEL)
MAGISTRATOR Nova und Silber, BIGAPUR etc.
(1K-PUR-Dispersionslacke)

EXPRESSATOR Hybrid-Vorlack (Acryl-KH-Basis)
RUCOCOLOR Holz- und Hausdispersion
Acryl-Klarlacke (AQUA FINISH, AQUABRILLANT)
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“Trocknung" der Dispersionsfa
filmung / Koaleszenz / "kalter Fi

Das Verstandnis der Filmbildung der Dispersionsfarben ist sehr wichtig fir die Erklarung von spezifischen Eigen-
schaften, aber auch von Qualitdtsméngeln und Schaden bei Dispersionsanstrichen!

Der Filmbildungsprozess und die Mindestfilmbildetemperatur ( MFT )

Wie erwéhnt sind die "Dispersionsbinder" (Polymerharze in Dispersionsform) Kugeln resp. Knauel aus Hunderten
von vorpolymerisierten Polymerisatharzmolekilen; die Binderteilchen sind viel grésser als die einzeln geldsten
Polymerisatharze in der Losemittelform (z.B. Fassadenfarbe Pliolite).

Unter Verfilmung (Koaleszenz / "kalter Fluss™) versteht
man das Verkleben und Verschmelzen der einzeln im Was-
ser dispergierten Polymerkugelchen. Nach der Applikation
verdunstet das Wasser, die Binderteilchen néhern sich bis
zur Berithrung. Ob es nun zu einer guten Filmbildung resp. *
"Verklebung" kommt, héngt infolge der Thermoplastizitat
von der Héarte oder Klebrigkeit der Polymerteilchen bei
der jeweiligen Temperatur ab. Je hdher die Temperatur,
umso weicher und klebriger wird das Polymerteilchen und
umso besser ist die Verfilmung resp. der "kalte Fluss"!

Die Mindestfilmbildetemperatur (MFT) eines Binders gibt
an, wie hoch die Temperatur sein muss, damit die Polymer- %
teilchen genligend weich und klebrig werden, um einwand- -
frei verfilmen zu kénnen.

Mikroskop. Aufnahme
einer Polymer-Dispersion
(ca. 50% Festkorper)

Deutlich sind die kugelfor-
migen Binderpartikel zu er-
kennen (Teilchengrdsse ca.
0,1 Mikron)

Dispersions-Binderfilm in
angetrocknetem Zustand
Nach der Verdunstung des
Wassers werden die Poly-
merkugeln zusammenge-
drangt und zu vielflachigen
Polyedern deformiert. Das
Wasser wird restlos aus den
Zwischenrdumen "ge-
presst". In der REM-Auf-
nahme sind die Polyeder-
strukturen noch erkennbar!

Verfilmen heisst auch Abbinden und Verkleben mit
Pigmenten und Fillstoffen, sowie mit dem Unter-
grund (entscheidend fiir die Haftvermégen).

Unterhalb der MFT kdénnen die Binderteilchen nicht mehr
homogen verfilmen resp. verschmelzen; Rissbildungen,
Sprédigkeit, verminderte Haftung, verfriihtes Kreiden und
Ausbleichen usw. sind die verheerenden Folgen.

Die Filmbildehilfsmittel (org. hochsiedende Lésemittel) Bei den meisten Bindern liegt die MFT zwischen 15 und
machen die Oberfléche weich und "klebrig"” und ermégli-  25°C; bei tieferen Werten wiirden klebrige Oberflachen re-
chen eine gute Verfilmung auch bei niedrigen Verarbei- sultieren (v.a. bei Glanzdispersionen). Deshalb gibt man
tungs-Temperaturen ! der Dispersion ca. 1-2% Hochsieder zu ("Filmbildehilfs-

mittel"), welche die Oberflache des Polymers anlésen und
"klebrig" machen. Dadurch kann auch bei tiefen Tempera-
—> turen (unter 10°C) eine gute Verfilmung erreicht werden.
Fir matte Dispersionen (kein Oberflachenkleber!) existie-
| ren heute auch Binder mit einer MFT knapp Uber 0°C; auf
der grossen "harten" Polymerkugel (MFT > 10°C) sind sehr
Verfilmung heisst nicht nur Verkleben der Binderteilchen untereinan- kleine weiche Kigelchen (MFT 0°C) aufgepfropft, welche

der, sondern auch Verkleben ("Abbinden”) von Pigmenten / Fillstoffen ~ €ine gentigende Verfilmung bei tiefen Temperaturen von
und Verkleben mit dem Untergrund ( ergibt die Adhasion ). ca. 5°C ohne Filmbildehilfsmittel (L&semittel) erlauben!

Die Filmbildehilfsmittel entweichen nur sehr langsam aus dem Anstrichfilm; es dauert 2 - 3 Wochen bis diese Lése-
mittel restlos verdunstet sind. Der Filmbildungsprozess ist effektiv erst nach dieser langen Zeit vollstandig abge-
schlossen und der Anstrichfilm erreicht auch dann erst die endgiiltigen Bestandigkeitseigenschaften!
- Der Nassscheuertest eines Dispersionsfilms darf nach DIN erst nach einer Trockenzeit von 28 Tagen durchge-
fihrt werden, da Reste der Filmbildehilfsmittel die Scheuerwerte (Abrieb und Wasserfestigkeit stark erniedrigen!
- Auch die Endhaftung (Adhésion) eines Dispersionslacks (Acryllack) wird bekanntlich erst nach
2 - 3 Wochen erreicht; erklarbar durch das langsame Entweichen der hochsiedenden Lésemittel!
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el und Schaden an Dispersionsanstr
durch schlechte Verfilmung

ation bei tiefen Temperaturen / Verdunstungskalte bei

Eine optimale Funktion des Binders erfordert eine erstklassige Verfilmung!
- Verfilmung bedeutet Verschmelzung der Binderteilchen untereinander, aber auch
Verkleben und Abbinden mit Pigmenten, Fiillstoffen und dem Untergrund (Haftung!).
Alle Eigenschaften, die aus der Funktion des Bindemittels hervorgehen, wie Rissanfélligkeit,

Scheuerfestigkeit, Kreidungs- und Wetterresistenz, Farbton- und Glanzhaltung, Dauerelasti-
zitat und die Haftfestigkeit werden durch eine gestoérte Verfilmung graduell verschlechtert.

Was sind Verfilmungsschaden - wie sehen sie aus?

Ein harter Binder mit einer MFT von 40°C (z.B. fiir Bodenfarben) trocknet bei 20°C ohne den Zusatz von Filmbilde-
hilfsmittel fast als Pulver auf. Wird die MFT nur knapp erreicht, kann die Filmbildung auch nur teilweise gestort sein,
ohne dass offensichtliche Schaden direkt erkennbar waren. Wenn auch nicht direkt ersichtlich, sind die gesamten
Haltbarkeitseigenschaften mehr oder weniger stark vermindert (gestorte Bindemittelfunktion).

Erste sichtbare Anzeichen einer gestdrten Verfilmung sind
stellenweise auftretende Haarrisse; meist netzférmig und
dadurch gut von den krédhenfussartigen Schwundrissen,

die von Vertiefungen ausgehen, zu unterscheiden.

Bei drastischen Verfilmungsschaden erscheint der Anstrich
meist stark gerissen, sehr spréde und kann infolge der Uber-
aus schlechten Haftung oft sogar mit dem Fingernagel unter
Splittern abgekratzt werden (Bild rechts).

Nicht sofort sichtbare Mangel infolge einer gestérten Verfilmung
kénnen in vielféltiger Weise auftreten:

* verminderte Strapazierfahigkeit und Scheuerfestigkeit
erhohte Rissanfalligkeit (geringere Elastizitat) Model b Disoersion mit ei B.‘d
vermindertes Haftvermogen R SN e
verfriihte Kreidungserscheinungen
Farbtonveranderungen und Ausbleichungen bei Buntténen
Wichtig: Wenn die Bindekraft resp. das Pigmentbindevermdgen gestért und vermindert ist, werden bei der Bewitte-
rung natdrlich wiederum zuerst die sehr kleinen organischen Pigmente ausgewaschen (die viel grésseren Titandi-
oxid- und Fullstoffpartikel verbleiben im Film). Die Abgrenzung zu andern mdéglichen Schadensursachen ist oft sehr
schwierig (z.B. zu geringe Wetterechtheit von Buntpigmenten, Mangel in der Vorbehandlung des Untergrundes etc.).
Die Praxis zeigt, dass bei Ausbleichungen und Farbtonverénderung in vielen Fallen nicht die Wetterechtheit der org.
Pigmente (v.a. Gelb-, Rot-, Rosaténe) sondern eine gestdrte Verfilmung Ursache des Schadens ist.

*  F  *  *

Storungen der Verfilmung durch aussere Faktoren

* Verdunstungskalte bei windigen Verhéltnissen: Schon ein leichter Wind kann die Oberflachentemperatur eines
nassen, frisch applizierten Dispersionsanstrichs infolge der entzogenen Verdunstungswarme um 5 - 7°C erniedri-
gen. Sehr haufig sind Verfilmungsschaden ganz signifikant und &rtlich an windbestrichenen Zonen fest- zustellen
(an geschitzten Stellen, in Nischen oder Ecken kann der Anstrich in Ordnung sein)!

Schneller Temperaturabfall bei Sonnenuntergang: Bei Sonnenuntergang kann die Temperatur innert kur-
zer Zeit um 5 - 10°C abfallen, was zur plétzlichen und akuten Gefahr von Verfilmungsschaden fiihren kann.
Wichtig: Bei kritischen Verhaltnissen nie am spaten Nachmittag, sondern méglichst schon am Morgen
streichen, um dem Anstrich lber Mittag einige Stunden mit héheren Temperaturen zu génnen!

Bei waagrechten Flachen (Simse, Balkone) kann bei frither Regenbelastung ein Teil des Filmbilde-
hilfsmittels aus dem noch nicht gentigend verfilmten Anstrich extrahiert werden. Friihe Abblatterungen
(Haftungsstérungen), mangelnde Wasserfestigkeit etc. kénnen die negativen Folgen sein.

Tauwasserbelastung (nachts) fiihrt bei frischen Anstrichen zu "indirekten" Schaden (s. nachste Seite)

*

*
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Mangel und Schaden an Dispersionsanstrichen
durch fruhe Tauwasser- oder Regenbelastung

Bei unglnstigen Trocknungsverhaltnissen im Herbst (niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich ein
Dispersionsanstrich noch sehr lange "nass" anfiihlen; vor allem bei intensiveren Bunttdnen, die grossere Mengen
von glycolhaltigen Mischfarben und Pigmentpréparationen enthalten.

Solche Anstriche sind noch nicht vollstandig verfilmt resp. richtig getrocknet und gelten daher als sehr wasserem-
pfindlich! Bei einer friihen Belastung mit Tauwasser oder Regen kénnen wasserlésliche Additive, Cellulose, Netz-
mittel, Dispergiermittel, Verdicker usw. aus dem Anstrich "extrahiert” werden. Nach dem Auftrocknen kénnen Ablauf-
spuren, Glanzstellen, Streifen-, Wolken- und Fleckenbildungen, weissliche
Ablagerungen sichtbar werden. E
Diverse Additive sind weisse Salze oder Pulver; diese erscheinen an der Ober- 'j
flache dann wie weissliche Ausblihungen, welche auf dunklen Dispersionsan- ¥
strichen besonders gut sichtbar sind! W
Andere Additive weisen gelblich-braunlichen, éligen Charakter auf (z.B. Ent- =
schaumer). Wenn Objekte wie Rohre und Dachrinnen bei den oben erwéahnten, g
unglnstigen Bedingungen mit Acryllacken gestrichen werden, =
kann sich das né&chtlich gebildete Tauwasser am tiefsten Punkt
tropfenférmig sammeln. Diese wasserldslichen Additive kbnnen
sich in diesen Tropfen aufkonzentrieren. Nach dem Abtrocknen
des Wassers bleiben diese Substanzen dann als élige,braun- N
liche Tropfchen auf dem Anstrich zurtick (besonders gut sicht- __—»
bar bei weissen oder hellen Anstrichen).

Bei gravierenden Féllen kann durch das Tauwasser aber sogar eine Binde-
mittelanreicherung an der Oberflache erfolgen; derart entstandene Glanzeffekte
sind leider auph mit Heissquser nicht'z'u entf'e'rnen. ' ' Streifenbildungen -auf einem blauen
Oft werden' diese wasserldslichen Additive .bel intensiver Bewnte'rulng ' Dispersionsanstrich infolge von Tau-
langsam wieder abgewaschen, manchmal ist aber auch eine Reinigung mit wasser-Ablaufspuren!

warmem Wasser unumganglich.

Wichtiq:  Die Qualitét der Anstriche wird durch solche Erscheinungen in der Regel nicht be-
eintrdchtigt, da diese wasserldslichen Additive im getrockneten Anstrich gar nicht
mehr nétig oder oft sogar nicht mehr erwiinscht sind (zum Beispiel vermindern die

Netz- und Dispergiermittel die Wasserfestigkeit des Anstrichfilms).

Erfahrungen aus der Praxis zum Thema Verfilmung / Tauwasser

Bei unglnstigen Begleitumstédnden (Wind, stark saugender Untergrund, schnelles Absinken der Temperatur
nach der Applikation) kann es schon bei Temperaturen knapp um 10°C zu Verfilmungsschaden kommen. Es ms-
sen also immer mehrere Umstéande bericksichtigt werden!

Immer in der kritischen Jahreszeit haufen sich die Anfragen von Verarbeitern (und Architekten), ob ein Disper-

sionsanstrich noch mdéglich sei oder nicht. Eine verbindliche Antwort kann ohne genaue Kenntnis der dusseren Be-

dingungen und Begleitumsténde nicht gegeben werden. Zudem gibt es ja nicht nur eine gute und eine schlechte Ver-
filmung; der Uebergang ist auch hier fliessend!

Bunte Fassadenanstriche mit Dispersionen, wo eine gute Verfilmung hinsichtlich einer langen Haltbarkeit (Aus-

bleichen, Farbtonhaltung, Kreidung etc.) besonders wichtig ist, sollten nur bei gentigend hohen Verarbeitungstempe-

raturen ausgefihrt werden!

Wichtig:  Schon ab September muss mit Tauwasserpotential gerechnet werden (auch bei nachtlichen Tempera-
turen um 10°C); speziell bei der Applikation von Dispersionslacken in intensiven Buntténen méglichst
nicht mehr am spaten Nachmittag streichen (Gefahr von Ablaufspuren!).

In echten Notféllen kann ein erhéhter Zusatz von Filmbildehilfsmittel die Sicherheit erhéhen!!

Wenn bei sehr ungunstigen Temperaturverhaltnissen unbedingt mit Dispersion fertig gestrichen werden muss, kann

der Hersteller (unter Einbezug der genauen Umsténde) durch den Zusatz speziell ausgewahlter Filmbildehilfsmittel

(1-2%) sogar eine geniigende Verfilmung bei Temperaturen um 0°C ermdéglichen!

Achtung: Solche "Tricks" sollten nur in echten Notfallen angewendet werden, denn wie oben erwéhnt,
kénnen solche Zusatze die Trocknung und das Erreichen der Wasser- und Regenfestigkeit
verzdgern (nicht bei drohendem Regen oder sehr feuchter Witterung verarbeiten!)
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Die Dispersionslacke ("Acryllacke™)
im RUCO Sortiment

Die korrekte Bezeichnung fir Polymerisatharzlacke in Dispersionsform ist exakterweise Dispersionslack; da aber
ein Grossteil dieser Lacke auf Acrylharzen basiert wird flir diese Typen meist der Begriff Acryllack verwendet!

Die Dispersionslacke in unserem Sortiment:

- EXPRESSATOR Hybrid-Vorlack Reinacrylharz / Alkydharz-Zusatz (20%)

- HYDROPRIMER Metall- und Haftgrund Reinacrylharz / PUR-Dispersion
SATACRYL Acryllack seidenglanz Reinacryldispersion
RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion seidenmatt Reinacryldispersion

- MAGISTRATOR Nova seidenglanz PUR-Dispersion / Acrylzusatz (10%)

- MAGISTRATOR Silber RAL 9006 PUR-Dispersion / Acrylzusatz

- RUCOSOL 1K-Bodenfarbe Reinacrylharz / PUR-Dispersion

- RUCOCRYL Standbaufarbe seidenmatt Reinacrylharz / PUR-Dispersion

- AQUAPEARL Pearlmuttlack Reinacryl-Dispersion

- AQUAFINISH Holz- und Mdbellack farblos gl., sdgl, matt PUR-Dispersion / Acrylzusatz (20%)

- AQUABRILLANT Acrylklarlack glanzend Reinacryl-Dispersion
COLOR PERL Beizfarbe seidenmatt Reinacrylharze / Alkydharz-Zusatz (15%)
ARBEZOL Hydrosotic Schneeweiss seidenmatt Reinacrylharz / Alkydharz ( 65 : 35)

SATACRYL seidenglanz / RUCOCOLOR matt / MAGISTRATOR Nova seidenglanz

Diese 3 wichtigen Dispersionslacke fur innen und aussen erscheinen auf den ersten Blick sehr &hnlich bezlglich den
wichtigsten Eigenschaften und dem entsprechenden Einsatzgebiet! Die ndhere Betrachtung offenbahrt dem Fach-
mann aber interessante Unterschiede.

SATACRYL seidenglanz ist der klassische, hoch dauerelastische Reinacryllack mit hervorragender Aussenbestan-
digkeit, speziell guter Farbton- und Glanzhaltung; pradestiniert fir die Aussenanwendung auf nicht-masshalti-gem
Aussenholzwerk (Holzfassaden, Schalungen, Dachuntersichten, Riegelwerk, Untersichten etc.). Voraussetzung ist
aber qualitativ einwandfreies, neues oder absolut gesundes Holz (rissfrei).

RUCOCOLOR samt-matt ist eine typische Holz- und Hausdispersion mit praktisch gleichen Eigenschaften und her-
vorragenden Bestéandigkeiten wie SATACRYL! Die Bezeichnung "Dispersion" verrdt dem Fachmann, dass
RUCOCOLOR eben kein echter "Acryllack” (lackahnlich zu verarbeiten) mit einem lackahnlichen Verlauf ist, sondern
eine leicht stockige Einstellung mit Fliessgrenze aufweist (= ermdglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken und
das Zustreichen von kleineren Rissen!!) RUCOCOLOR ist daher prédestiniert fiir nicht-masshaltiges, gréberes und
qualitativ nicht erstklassiges Aussenholz (auch mit kleineren Rissen, Windrissen etc.).

MAGISTRATOR Nova verfligt als aliphatische PUR-Dispersion ebenfalls (iber eine sehr gute Farbton- und Glanzhal-
tung; die Oberflachenharte, Kratz-,Schmiss- und Blockfestigkeit sind aber deutlich héher als bei den Reinacrylqualita-
ten! Die hdhere Harte bedeutet aber auch geringere Dauerelastizitat; deshalb empfiehlt sich MAGISTRATOR Nova
als sicherer Anstrich nur fir qualitativ gutes, einigermassen masshaltiges Aussenholzwerk!

COLOR PERL Beizfarbe seidenmatt / ARBEZOL Hydrosotic Schneeweiss

Diese beiden Produkte sind quasi-deckende "Dickschicht-Lasuren" mit sehr &hnlichen Eigenschaften und praktisch
identischen Einsatzgebieten. Die COLOR PERL Beizfarbe als fast reiner Acryllack verflgt eher (ber etwas bessere
Glanz- und Farbtonbesténdigkeit als das ARBEZOL Schneeweiss (Acryl-Alkyd-Hybrid).

Hinsichtlich Eindringvermdgen, Grundier- und Impragnierwirkung bringt der Langélalkydanteil im ARBEZOL gewisse
positive Effekte hinsichtlich Anstrichsicherheit (verminderte Abblatterungsgefahr) und Renovationsfreundlichkeit.

Empfehlung: Auf Aussenholz sollte bei den 5 beschriebenen Produkten immer
RUCOLINOL Oelimpragnierung als Grundanstrich einsetzt werden!
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onventionellen Dispersi
nnen- und Aussendispersione

Gemass der Begriffsbestimmung auf der ersten Seite bezeichnet man als "Dispersionsfarben” alle Anstrichstoffe auf
Polymerisatharzbasis in Dispersionsform.

Diese werden sinnvollerweise in die altbekannten, konventionellen Innen- und Aussendispersionen, sowie die
modernen, lackahnlich zu verarbeitenden Dispersionslacke unterteilt.

Unter dem Begriff "Dispersion’ versteht man also die althergebrachten Innen- und Aussendispersionen

(oder Wand- und Fassadendispersionen), welche als preiswerte Qualitdten meist in Grossgebinden geliefert

(5 - 20 kg) und mit dem Lammfellroller oder der Airless-Spritzpistpistole (grossflachig) verarbeitet werden!

Merkmal dieser "Dispersionen": kurze, stockige Einstellung (gezielt massig - schlechter Verlauf);
der Anstrichstoff soll bewusst auf dem Putzkorn stehen bleiben!

Die lackahnlich zu verarbeitenden Dispersionslacke ("Acryllacke") zeigen i.d.R. einen sehr guten Verlauf und einen
tadellos glatten Oberflachen-Finish (wie ein I6semittelhaltiger Baumalerlack).

Das Programm der RUCO Dispersionen fur innen

PRONTO weiss begrenzt waschfeste Innendispersion firr Keller, Garagen, Badezimmerdecken etc.
RUCOFIX weiss + bunt preiswerte Acryl-Innendispersion

DECOCOLOR weiss + bunt ( Acryl-Dekorationsfarbe matt ) Acryl-Innendispersion
DECOCOLOR schwarz ("Acryl-Schattenschwarz")

RUCOTOP PLUS Wohnraumfarbe weiss Top-Qualitat; schadstoffrei (ELF), hoch atmungsaktiv
AMBIANCE Innenmatt weiss gut ausspannende, reflexfreie Innenmattfarbe

ACRYL - LATEX Forte 10 + 20 weiss + bunt extrem strapazierfahig und reinigungsfreundlich

Die RUCO Dispersionen fur aussen + innen

AUSSENDISPERSION weiss + bunt hochwetterfeste Acryldispersion; gute Atmungsaktivitat
ANTIKMATT Fassadendispersion silikonverstarkt feinstkornhaltig; stumpfmatt und véllig reflexfrei
Betonschutzfinish samt-matt / weiss + bunt extrem strapazierfahig und reinigungsfreundlich
SEIDENGLANZ-DISPERSION weiss extrem strapazierfahig und reinigungsfreundlich
GLANZDISPERSION weiss extrem strapazierfahig und reinigungsfreundlich
ARMIERUNGSDISPERSION weiss faserverstarkte Acryldispersion

DISPERSION schimmelfest Acryldispersion fur innen und aussen; mit wasserinertem Filmfungizid

RUCOCOLOR Holz- und Hausdispersion samt-matt Reinacryldispersion fiir Holz und Mauerwerk
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Wissenswertes uber wichtige Eigenschaften
von Innen-Dispersionsfarben

So gross wie die Preisunterschiede sind auch die Qualitadtsunterschiede bei Innendispersionen. Entscheidend ist
aber, von welchen Qualitdtsmerkmalen Uberhaupt die Rede ist. W&hrend bei einer Billig-Dispersion nebst dem tiefen
Preis hdchstens eine gentuigende Trockendeckkraft und "Blickfestigkeit" erforderlich sind, werden heute an

eine hochwertige Dispersion fur Wohnrdume noch vielféltige und spezielle Anforderungen gestellt!!

Anforderungsprofil an eine moderne Top-Dispersion

Nass-Deckfahigkeit / Trocken-Deckfahigkeit

Eine teure Dispersion mit optimaler Nassdeckkraft enthalt viel Titandioxid (15-20%); beim Trocknen hellt sie weder
merklich auf, noch wird die Deckkraft sichtbar verbessert. Eine wirtschaftliche Dispersion mit weniger Titandioxid
entwickelt die volle Deckkraft erst beim volligen Auftrocknen, wenn das Wasser in den Poren durch Luft ersetzt wird
und der Brechungsindexunterschied zwischen Fullstoff und Luft (héher als Fllstoff / Wasser) zum Tragen kommt!

Nassscheuerfestigkeit / Reinigungsfreundlichkeit / "Aufpolier-Resistenz"

In vielen Bereichen (Verkaufsrdume, Kiichen, Korridore etc.). ist eine hohe Nassscheuerfestigkeit und Strapazier-
fahigkeit gefragt, ohne dass "Poliereffekte" (glanzende Stellen) oder Flecken beim intensiven Reiben auftreten.
Wichtig: Bei stumpfmatten Innendispersionen ist diese Aufpolier-Resistenz nicht gegeben (kein Schutz durch Bin-
demittel an der Oberflache); hier zeigen nur Qualitdten mit Oberflachenglanz gute Ergebnisse (ACRYL-LATEX
Forte seidenmatt; SINTESSA Seidenglanz-Dispersion etc.9). Achtung: Nasscheuer- und Nassabriebfestigkeit sind
labortechnische Werte (nach DIN), die oft zu falschen Vorstellungen Anlass geben!!

"Wohnraum-Qualitat" / "Schadstoffrei” / "ELF" / "Geruchsarm™ etc.
Auch die Bezeichnung emissions- und I6semittelfrei (E.L.F.) ist zu relativieren; eine Konzentration von Null exis-
tiert bei Anstrichstoffen praktisch nicht. Ob schadstoffarm, I6semittelfrei oder VOC-frei, alles ist eine Sache von
Definitionen und Grenzwerten! "Lésemittelfrei” ist ein sehr dehnbarer Begriff; viele VOC's (volatile organic com-
pounds = fllichtige organische Substanzen) wie Filmbildehilfsmittel, Verzégerer oder Frostschutzmittel werden im
engeren Sinne nicht mehr als Lésemittel bezeichnet oder betrachtet, wenn der Dampfdruck Gber 1 Millibar liegt.
"Schadstoffarme" Dispersionen (Wohnraum-Qualitéten) sollten "méglichst wenig" enthalten an:

*  Formaldehyd oder formaldehydabspaltenden Konservierungmitteln
organischen Ldsemitteln, Filmbildehilfsmitteln etc. (auch mit Dampfdruck Gber 1 mbar)
Salmiak oder anderen flichtigen Aminverbindungen (zur Einstellung der Alkalitat)
Restmonomeren (Ausgangsprodukte zur Herstellung der Polymerisatharze), z.B. Acrylsdureester
flichtigen, ausschwitzenden oder aussublimierfahigen Substanzen wie Entschumer, Weichmacher etc.

* * * *

Direkthaftung auf Gips und Weissputz
Durch Zusatz von extrem feinteiligen, gut eindringfahigen Polymerisatharzen (&hnlich den in wéssrigen Tief-
grundierungen verwendeten Hydrosolen) kann auf glatten Gipsflachen eine gute Direkthaftung erreicht werden.

Isolierende Eigenschaften gegenliber wasseraktivierbaren Substanzen
Durch den Einsatz von kieselgurartigen Fullstoffen, welche farbende organische Substanzen (Gerbstoffe, Nikotin,
Russ, Wasserflecken etc) absorbieren und abbinden kdnnen, resultieren gute isolierende Eigenschaften.

Geringe Verschmutzungsanfalligkeit (Hydrophobierung durch Siloxan-Zusatz)
Da feuchte Untergriinde verschmutzungsanfalliger sind, kann durch eine Hydrophobierung des Anstrichfilms
(geringere Wasserquellbarkeit wie bei Silikonfarben) die Ablagerung von Staubpartikeln verringert werden.

Matter Oberflachenfinish / dezente Rollerstruktur
Minimale Schwundrissanfalligkeit auch in dickeren Schichten

Feinste Mikrozellulosefasern und echte Glimmerpartikel, nebst optimaler Packungsdichte der Fiillstoffe, ver-
hindern eine Schwundrissbildung auch in dickeren Schichten.
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Die Problematik der effektiven Waschfestigkeit,
Reinigungsfahigkeit und "Aufpolierresistenz"
von stumpf-matten Dispersionsanstrichen

Far Decken und Wé&nden im Innenbereich werden Ublicherweise stumpfmatte, reflexfreie Anstriche verlangt, wel-
che auch im Streiflicht ansatzfreie, fliessblatt-dhnliche Oberflachen ergeben.

Dies kann natirlich nur mit entsprechenden Mattierungsmitteln und Spezialfullstoffen erreicht werden ( z.B. Kiesel-
gur, Diatomeenerde, Kieselsdure etc.), welche sich an der Oberflache ablagern. Die resultierenden matt-rauhen und
auch mikroporésen Oberflachen sind dementsprechend sehr kratz- und schmissempfindlich (praktisch kein
Schutz durch Bindemittel an der Oberflache!).

Beim intensiven Reiben und Polieren werden die "weichen" aus dem Anstrichfilm ragenden Mattierungsmittel
"plattgewalzt", sodass regelrechte Glanzstellen auftreten (Glanzflecken durch das sog. "Aufpolieren").

Stumpfmatte Dispersionsanstriche sind immer empfindlich gegen Schmiss und Aufpolieren !!

Da die Oberflachen auch mikropordés sind, kdnnen feinteilige, 6lige und diinnfliissige Verschmutzungen relativ
leicht in den Anstrich eindringen. Eine riickstandslose Reinigung ist deshalb kaum mdglich. Beim Schrubben mit ei-
nem nassen, dunklen Lappen (raue, abrasive Oberflache) wird auch sehr schnell weisslicher Abrieb sichtbar werden,
da die weissen Fullstoffe und Mattierungsmittel ja nicht von Bindemittel Giberdeckt sind!!

Selbst die matten Aussendispersionen (auch diese werden in stumpf-matten Einstellungen verlangt) verfligen fast
Uber die gleiche Oberflachenempfindlichkeit, obwohl sie fast 3 mal mehr Binder enthalten!

Die Bedeutung der Ausdricke "Abrieb-, Nassscheuer- und Waschfestigkeit"

Diese Ausdricke kénnen flr den Laien irrefiihrend sein, wenn er meint, dass auf einem sehr gut waschfesten, mat-
ten Innendispersionsanstrich z.B. ein Rotwein-, Kaffee- oder Blutfleck riickstandslos durch eine Nassreinigung mit
Lappen oder Schwamm entfernt werden kann.

Die Ausdriicke "waschfest", "nassscheuerfest” etc. beziehen sich auf normierte Labor-Scheuertest nach DIN, bei
welchem gemessen wird, nach wie viel Scheuerzyklen (Schiiben) ein trockener Dispersionsanstrich (100 um) auf ei-
ner Leneta-Folie bis auf den Grund durchgescheuert ist.

Bewertung: z.B. 1000 Schiibe: "waschfest" 10'000 Schiibe: "nassscheuerfest"

Da diese Pradikate missversténdlich sind, wird in Zukunft vermehrt der Begriff der "Nassabriebklassen" (1 -3)
verwendet werden. Dabei wird gravimetrisch gemessen, wie viel Abrieb in mg ein Dispersionsanstrich nach einer
gewissen Scheuerzeit aufweist.

Nur Dispersionsanstriche mit Oberflachenglanz ergeben
ublicherweise eine echte Reinigungsfahigkeit und Polierresistenz!

Wenn derart reinigungsféhige Flachen gewiinscht werden (Kichen, Restaurants, Verkaufsrdume, Korridore etc.)
missen unbedingt solche Qualitaten verlangt werden! Diese verfligen Uber eine "geschlossene" Oberflache. Die
Schutzwirkung ergibt das glanzbildende, oberflachliche Bindemittel. Da ein hoher Glanz ja meist nicht gewlinscht
wird, kann speziell unser ACRYL-LATEX Forte weiss und bunt empfohlen werden!

Acryl-Latex Forte 10 und 20 weiss und bunt / flir innen

Seidenglanz- und Glanzdispersion fiir innen + aussen
RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion (Eierschalenglanz)

Spezialitat fiir matte, gut reinigungsfreundliche Oberflachen:

Acryl - Latex Resist 0 matt / weiss und bunt
( keramikverstarkte matte Spezialdispersion fiir hoch strapazierfahige, polierfest Innenanstriche )

Acryl- Latex Resist 0 (Nassabriebklasse 1) verfiigt Uber eine echt gute Waschfestigkeit und Aufpolierresistenz, wie
sie auch von den "besten" matten Dispersionsfarben nicht anndhernd erreicht wird.




- 14 -

RUPF & Co. AG / Lacke + Farben
Q@G‘ CH-8152 Glattbrugg / Tel. +41(0)44 809 69 69 / FAX +41(0)44 809 69 99 Q@G‘

ACRYL-LATEX Forte 10 + 20

Acryl-PUR-Dispersion fiur innen / weiss und bunt

Sehr ausgiebige und hervorragend ausspannende Latex-Dispersion
mit erstklassiger Strapazierfahigkeit und Reinigungsfreundlichkeit.

* ausgezeichnete Abriebfestigkeit und besonders strapazierfahig
* speziell gutes Ausspannverhalten (minimale Rollerstruktur)
* vornehme, dezent samt-matte (10) und seidenmatte (20) Oberflache

* sehr reinigungsfreundlich; gute Resistenz gegen das Aufpolieren
(kann mit Hochdruck- oder Heissdampfgerat gereinigt werden)

e polierfest

e nassscheuerfest
e hohe Deckkraft
e Top-Finish

e airless-filtriert

Speziell fiir Wande in Korridoren,
Treppenhausern, Verkaufsraumen,
Kiichen, Badezimmer, Gewerbe- e sehr au sg |eb|g
und Lebensmittelrdaumen, Lager-
hallen, Spitélern, Restaurants etc.

e geruchsfrei / schadstoffarm

e ohne Salmiak, VOC und
Formaldehyd

Gebinde: 5 - 15kg; weiss / RAL 9010 / NCS S 0500-N
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AMBIANCE

Innenmatt

Die rationelle und sehr wirtschaftliche Polymerdispersion:

e ausgezeichnetes Ausspannverhalten / guter Verlauf

o fliessblattdhnliche Oberflache / minimale Rollerstruktur

¢ lange offene Zeit flr das ansatzlose Streichen von grossen Flachen
(speziell fur Gips und Weissputz)

nassscheuerfest
hohe Deckkraft
gut isolierend
tuchmatt

gut retouchierbar
geruchsfrei
schadstoffarm

(ohne Salmiak, VOC
und Formaldehyd)

- hydrophobiert und egalisiert; verlangert die Offenzeit !

Mit Spezialzusatzen von Siloxanharz und Polymer- Hydrosol :

- verfestigt und vergitet schwach tragfahige Gips- und Weissputzflachen
(mUrbe / ohne Kunststoffverstarkung); verbessert die Haftfestigkeit !
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RUCOTOP Plus

Fiir optimal deckende, rationelle Einschicht-Anstriche im Wohn- und
Gewerbebereich (v.a. Renovationen in Spitalern, Wohnraumen, Alters-
heimen), wo unbedenkliche schadstofffreie Anstriche verlangt werden!

e optimale Deckkraft; ergibt stumpfmatte fliessblattahnliche Oberflachen
¢ gute Direkthaftung auf qualitativ gutem Gips und Weissputz

e gute Isolierwirkung auf fleckigen und verschmutzten Untergriinden

¢ hoch strapazierfahig und waschfest; Nassabriebklasse 2

* emissions- und l6semittelfrei (ELF); Kategorie B (Umwelt-Etikette)

e raumklimaregulierend und atmungsaktiv

¢ mit RUCOTREND Aqua Mischsystem in Pastellfarbtonen abmischbar

LACKE UND FARBEN

Rupf & Co. AG Tel. +41 (0)44 809 69 69
Lack- und Farbenfabrik Fax +41 (0)44 809 69 99
Eichstrasse 42 info@ruco.ch

CH-8152 Glattbrugg www.ruco.ch
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MAGISTRATOR
1K-PUR-Dispersionslacke

innen und aussen / wasserverdiinnbar

Was sind 1K-PUR-Dispersionen ?

Genau gleich wie Acryl-, PVC- oder Latexbinder sind die 1K-PUR-Dispersionen ganz normale Polymerbinder, welche
auf polymerisierten Polyurethanverbindungen basieren. Wie bei den 2K-PUR-Systemen spielt es auch hier eine Rol-
le, ob die PUR-Verbindung aliphatischen oder aromatischen Charakter hat. Nur die aliphatischen PUR-Binder sind
hoch wetter- und kreidungsbestandig. Gegeniiber reinen Acrylbindern verfiigen die PUR-Binder Uber eine ver-
besserte Harte, Kratz-, Wasser-, Weichmacher- und Blockfestigkeit. Mit chemischen trocknenden 2K-PUR-Syste-
men sind die rein physikalisch trocknenden PUR-Binder aber nicht vergleichbar; die chemischen und mechanischen
Bestandigkeiten der oxydativ und chemisch hartenden Lacke sind immer noch 1 Klasse besser als die der 1K-PUR-
Dispersionslacke!

MAGISTRATOR Nova
1K-PUR-Haftseidenglanz wv

Basis: PUR-Dispersion mit Reinacrylzusatz

» hohe Wetter- und Lichtbesténdigkeit; keine Vergilbung
schnelle Trocknung und Blockfestigkeit; kratz- und abriebfest
gute Weichmacher- und Handschweissresistenz
sehr gutes Haftvermégen; geruchsarm
» excellente Verarbeitung; streich-, roll- und spritzbar

Y V V

Als gut haftende Seidenglanzemaille mit schénem Finish flr sehr rationelle, absolut vergilbungsfreie In-
nenanstriche (spezielle Haftvorlacke sind nicht nétig). Anlaugen und Schleifen kénnen auf ein Minimum
reduziert werden.

MAGISTRATOR Silber RraL 9006 weissaluminium

Metallic-Dispersion (1K-PUR-Reinacryl)
» schoner, silberglanzender Metallisé-Finish
» abtdnbar nach RAL 9007 (graualuminium)

oder den Farbkarten No. 8, 9 und 14

» sehr gute Wetter- und Lichtbestandigkeit

» ein farbloser Ueberzug verbessert die Ab-
riebfestigkeit (AQUAFINISH / HYDRUPUR)

Flr praktisch alle grundierten Untergriinde (Holz, Beton, Putz,
Metall und Kunststoff) wie Fassaden, Wande und Korridore,
Ausstell- und Verkaufsraume, Discotheken, Salons etc. sowie

fir dekorative Anstriche und Spezialtechniken. Ideal zum Rollen von Fassaden in den
Farbténen RAL 9006, 9007 etc. (Metall,

Holz, Abrieb, Beton oder Altanstriche).
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RUCOCOLO
Iz- und Hausdispers
Was sind Holz- und Hausdispersionen ?

"Holzdispersionen", "Hausdispersionen" oder "House paints" gehdren zur Gruppe der Dispersions- oder Acryllacke,
welche sich von den konventionellen, preiswerten Wand- und Fassadendispersionen (oder Innen- und Aussendis-
persionen) deutlich abgrenzen. Eine echte, elastische Holz- und Hausdispersion muss auf Innen- und Aussenholz-
werk (auch nicht-masshaltig), auf mineralischen Untergriinden, sowie fiir Renovationsanstriche mit guter Haftung auf
Altanstrichen und Kunststoffen eingesetzt werden kénnen.

Holz- und Hausdispersionen sind auf speziellen, sehr gut haftenden Reinacryldispersionen aufgebaut, welche
ganz bestimmte, charakteristische Eigenschaften aufweisen missen:

* speziell gute Haftungseigenschaften auf glatten Holzflachen, diversen Kunststoffen, alten Dispersions- und
Kunstharz-Anstrichen (auch sog. Alkydharz-Nasshaftung); d.h. bei friiher Wasserbelastung (Regen) darf
auf Altanstrichen, harten Kunststoffen etc. kein Haftungsverlust auftreten
Wichtig: Diese sog. Nasshaftung, sowie die Alkydharzhaftung sind bei Ublichen Aussendispersionen nicht
gegeben (diese sollten daher nicht als Haus- und Holzdispersionen eingesetzt werden )

* hervorragende Zah- und Dauerelastizitat (geeignet fir nicht-masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich)
* erstklassige Wetter-, Licht- und Kreidungsresistenz (optimale Farbton- und Glanzhaltung)
* samt-matte Oberflache mit "Eierschalenglanz"

* ausgezeichnete Strapazierfahigkeit und Reinigungsfreundlichkeit; sehr gute Aufpolierresistenz
(d.h. kein Aufglanzen beim intensiven Reiben/Scheuern)

* leicht stockige (nicht zu gut verlaufende) Einstellung; diese sehr wichtige Eigenschaft ermdglicht das
Zustreichen, Fllen und Ueberbriicken von allfalligen Windrissen (wichtig fir eine gute Dauerhaftigkeit; denn
offene Risse erhdhen die Gefahr der Hinterfeuchtung enorm ( > Rissbildungen, Abblatterungen!!)

RUCOCOLOR kann als echte, elastische "Holzdispersion™ und als sog. "House paint” eingesetzt werden (Haus-
farbe fir Holz, mineralische Untergriinde, sowie fir Renovationen mit ausgezeichneter Haftung auf Altanstrichen al-
ler Art und vielen Kunststoffen).

Haufige Schadensbilder von Acryllacken auf stark bewittertem Aussenholz:
Zu geringe Schichtdicken / Schichtbildende KH-Impragnierung / Schlechte Holzqualitat

Acryllacke und Holz- und Hausdispersionen werden haufig auf nicht-masshaltigen Holzbauteilen im Aussenbereich
eingesetzt (Riegelbalken, Schindelschirme, Dachuntersichten, Fachwerk, Téferungen etc.). Relativ haufig sind an
solchen Objekten Schaden in Form von Rissbildungen und Abblétterungen festzustellen, die aber nur auf der extrem
bewitterten Wetterseite auftreten! Die Anstriche an den weniger exponierten Stellen sind meistens mehr oder weni-
ger intakt. Als Schadensursache sind drei Hauptgriinde zu nennen:

- Die farblose Holzimpragnierung auf KH-Basis wird schichtbildend aufgetragen (v.a. an praktisch nicht sau-
genden Hartholzstellen oder Astléchern, wenn der Ueberschuss nicht abgenommen wird)

- Die wichtige Regel "Keine KH-Anstriche auf nicht-masshaltiges Holz" wird verletzt; v.a. auf der Wetter-
seite sind solche (zu harten) KH-Schichten natirlich sehr rissanfallig! Bei Schlagregen, Hagel etc. sind

dann auch die Schlussanstriche auf Acrylbasis von Rissbildungen und Abbl&tterungen bedroht. Dies tritt
meist ab 2 - 3 Jahren auf, speziell bei zu niedrigen Schichtdicken.

Empfehlung: Auch unter Acryllacke immer RUCOLINOL Oelimpréagnierung verwenden !!!

- Als Untergrund fir sichere Acryl- und Dispersionslacke kommt nur neues, absolut gesundes und praktisch
rissfreies Aussenholzwerk in Frage (Gruppe C; siehe Magazin Oelfarben / Aussenanstriche auf Holz).
Verwittertes, vergrautes altes Holz mit Rissen stellt fir Dispersionslacke ein rel. hohes Risiko dar; hier sind
Anstriche auf Oelbasis sicher (RUCOLINOL / SAMICOLOR).

- Ander Wetterseite auf genligende Schichtdicke achten; der Zusammenhang von Schichtdicke und Elastizitat
wird oft zuwenig beachtet, denn direkt bewitterte (nicht-masshaltige) Holzbauteile kénnen unter dem Einfluss
von Sonne, Regen oder Hagel betrachtlichen Schwind- und Quellbewegungen unterliegen. Je héher die
Schichtdicke von dauerelastischen Beschichtungen, umso grosser ist die Elastizitat resp. die Armie-
rungs- oder Rissiiberbriickungsfunktion.

Empfehlung: An Wetterseiten macht sich ein Anstrich mehr immer bezahlt!!
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HYDROPRIMER

1K - Haft- und Metallgrund wasserverdunnbar
( Hybridbasis: Acrylharz - PUR-Dispersion selbstvernetzend / antikorrosiv )

Bis anhin wurde der HYDROPRIMER als spezieller Rostschutzgrund definiert und deshalb von unserer Kundschaft
praktisch nur auf metallischen Untergriinden angewendet.

Dank einer neuen Bindemitteleinstellung (Hybrid aus Polymerharz und selbstvernetzendem Polyesterharz) ver-
fagt nun der neue HYDROPRIMER Uber ein stark verbessertes Haftvermégen auf diversen Kunststoffen und
Altanstrichen; er kann deshalb im Sinne eines echten wassrigen Universalprimers auf praktisch allen Untergriinden
eingesetzt werden. Universell ist auch die Ueberarbeitbarkeit mit allen Gblichen Anstrichstoffen.

Die positiven Merkmale des HYDROPRIMERS

e ausgezeichnete Haftung auf Eisen und Stahl, Aluminium,
Zink, Kunststoffen, alten KH- und Dispersionsanstrichen

¢ hoher Korrosionsschutz (mit geeigneten Decklacken),
sowie gute mechanische Widerstandsfahigkeiten

* rasche Trocknung; bereits nach 1-2 Stunden Uberarbeitbar |

e zum Spritzen, Rollen und Streichen (geniigend offene
Zeit auch zum Streichen von grésseren Flachen)

¢ Uberarbeitbar mit allen tiblichen Decklacken (im Innen- -
bereich auch mit I6semittelhaltigen 2K-PUR-Lacken) 1-5-20 kg

e wasserverdiinnbare Alternative zu RUCO Universalprimer
(mit RUCOTREND Aqua abténbar nach RAL, NCS etc.)

AQUAPLAST 2K-EP Grund

2K-Epoxigrundierung / 5 : 1 mit EP-Harter 44

(weiss und bunt / antikorrosiv / fir Eisen, Aluminium und Zink)

- ausgezeichneter, sehr dauerhafter Korrosionsschutz; hervorragende mechanische
und chemische Bestandigkeiten (I6sungsmittel-, 61- und chemikalienfest

- erstklassige Haftung auf Metallen (auch Aluminium, Zink, Buntmetalle)

- mit praktisch allen Decklacksystemen uberarbeitbar; kann nach 2 - 3 Std. auch mit
ATAPUR- und RUCOPUR-Lacken uberarbeitet werden ( fiir innen und aussen)

- streich-, roll- und spritzbar
- wasserverdiunnbare Alternative zu RUCOPLAST 2K-Grundierung
(mit RUCOTREND Aqua abtonbar nach RAL, NCS etc.)

Gebinde: Komp.A: 08 kg - 4kg - 16kg

Harter EP 44wv: 0,16 kg - 0,8kg - 3,2kg
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Mattierer Aqua flussig

( Mattierungszusatz fur Dispersionen, Acryl- und Wasserlacke )

Zusammensetzung: pyrogene Kieselsaure, Wasser, Dispergiermittel

Dieses flissige Mattierungsmittel I&sst sich sehr gut in praktisch alle Dispersionen, Acryl- und Dispersionslacke,
Wasserlacke auf KH-, Epoxi- oder 2K-PUR-Basis einriihren.

Aufgrund individueller Kundenwiinsche werden sehr oft ganz bestimmte Glanzgrade gefordert; am haufigsten wird
wohl der Wunsch gedussert, ob nicht ein seidengldanzender Finishlack auf die dezentere Glanzstufe seidenmatt
heruntermattiert werden koénnte.

Da das Mattieren mit den pulverférmigen und enorm voluminésen Mattierungsmitteln eine &usserst staubige Ange-
legenheit ist und oft I1&stige Stippen im Anstrichstoff hinterlasst, haben wir uns entschlossen, diesen universell ein-
setzbaren Flissig-Mattierer mit dem sehr einfachen Handling in den Handel zu bringen.

Wichtig: Die Dosierempfehlungen sind unverbindliche Richtwerte! Probeanstrich durchfiihren!
Die Mattierungswirkung ist auch von der Schichtdicke und dem Untergrund (Porositat) abhangig.

Dosierung und Mattierungswirkung (Richtwerte):

Produkt Zugabe in Gew. %
(60°<) Glanzgrad bei Zugabe von:
O-Probe 2,5% 5% 7,5% 10% 15%
HYDRUPUR 8000 glanz 90% 88% 86% 82% 79% 65%
HYDRUPUR 8000 seidenglanz 43% 35% 28% 22% 17% 12%
HYDRUPUR 2K-Siegel glanz 94% 93% 91% 90% 88% 82%
HYDRUPUR 2K-Siegel seidenglanz 40% 34% 30% 25% 22% 16%
HYDRUPUR 2K- Metallisé 77% 74% 60% 40% 32% 24%
SATACRYL Acryllack seidenglanz 42% 32% 24% 19% 15% 9%
MAGISTRATOR seidenglanz 43% 34% 23% 17% 13% 9%
RUCOCRYL Standbaufarbe sd.matt 15% 12% 10% 8% 7% 5%
BRILLATOR KH-Glanzemaille 88% 83% 79% 75% 69% 56%
SATINATOR KH-Seidenglanzemaille 52% 49% 37% 31% 23% 14%
RUCOGLOSS Silber N% 31% 25% 19% 17% 12%
AQUAFINISH glanz 86% 72% 60% 52% 42% 36%
AQUAFINISH seidenglanz 35% 31% 27% 24% 22% 19%
AQUABRILLANT glénzend 87% 68% 52% 38% 27% 17%
Dosierung: bis ca. 15 % (von Hand gut einrGhrbar)
Gebinde: 1Lt. - 5Lt. Dichte: 1,03

Kennzeichnung: keine

Tranport: frei
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EXPRESSATOR Hybrid-Vorlack

Vorlack auf Acryl-KH-Basis / fur innen und aussen

EXPRESSATOR ist eine Weiterentwicklung unseres Acryl-Vorlacks und verfiigt in dieser Einstellung (ber ein sehr
breites und vielfaltiges Anwendungsgebiet im Innen- und Aussenbereich.

Die positiven Merkmale von EXPRESSATOR im Vergleich zum Acryl-Vorlack:
- deutlich schnellere Trocknung und bessere Schleifbarkeit, hdhere Flllkraft
- verbessertes Haftvermdgen auf problematischen Untergriinden (Altanstriche, Kunststoffe etc.)
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften (Verlauf, Stehvermdgen)

Was ist ein Hybrid-Vorlack ?

Ein Hybrid beschreibt ein Gebilde, das aus zwei oder mehreren Komponenten mit unterschiedlichem
Charakter aufgebaut ist. Ein Hybrid-Vorlack ist also aus verschiedenartigen Bindemittelsystemen auf-
gebaut. Unser neuer Hybrid-Vorlack enthélt nebst dem Reinacrylharz ein kunstharzéhnliches, selbst-
vernetzendes Polyesterharz, das einen nicht-thermoplastischen Charakter aufweist. Durch diesen ge-
zielten "Kunstharz"-Zusatz wird die Schleifbarkeit (Abtragbarkeit, Zusetzen des Schleifpapiers), die
Fillkraft und die Durchtrocknung verbessert. Zusatzlich erhéht sich das Haftvermégen auf harten
Kunststoffen (Hart-PVC, Polyester, GFK, KELCO, MAX etc.) und duroplastischen Altanstrichen auf
Kunstharz-, 2K- oder Einbrennbasis!

Wo kann EXPRESSATOR eingesetzt werden ?

* Aussenbereich, auch fiir weniger gut masshaltige Holzbauteile

Dank der ausgezeichneten Dauerelastizitat kann ein nicht versprédender Acryl-Vorlack sogar auf weniger

gut masshaltigen Holzbauteilen eingesetzt werden. Als Holzgrundierung ist ein farbloser Einlassgrund

(Holzimpragnierung farblos oder RESISTOR Holzschutzgrund wasserverdiinnbar) zu empfehlen.
Vorlacke auf reiner Alkydharzbasis verfigen nur auf Holz mit hoher Masshaltigkeit (TUren, Fenster,
Rahmenteile) Gber eine gute Dauerhaftigkeit.

* Grundierung und Zwischenanstrich fiir Holz, Holzwerkstoffe (MDF) im Innenbereich

* Haftvermittler und Haftgrundierung fiir schwierige Untergriinde

Haftgrund fir Altanstriche aller Art (Duroplasten und Thermoplasten), harte Kunststoffe (Hart-PVC, GFK,
PU-Schaume, Acrylgléaser etc.), kunstharz- resp. kunststoffbeschichtete Platten (KELCO, FORMICA,
MAX etc.) und Metalle (Innenbereich).

* Universelle Ueberarbeitbarkeit mit wasser- und I6semittelhaltigen Lacken

EXPRESSATOR kann auf wassrigen und ldsemittelhaltigen Holzgrundierungen (Holzimpréagnierungen
farblos, Aussengrundierung oder Tauchgrund) als Vorlack und Zwischenanstrich eingesetzt werden.
EXPRESSATOR kann mit allen Gblichen Dispersionslacken oder Kunstharzlacken auf Wasser- oder
Lésemittelbasis tberarbeitet werden.

* Wasserverdiinnbarer Spritzfiiller

Dank den guten Fllereigenschaften kann EXPRESSATOR auch im Sinne eines wasserverdiinnbaren
Spritzfillers eingesetzt werden (flir Deckanstriche mit Kunstharzlacken).

Die Aussenbestandigkeit von Vorlacken auf Kunstharz- und Acrylbasis

Gut formulierte Vorlacke auf Acrylbasis verfligen Ulber eine deutlich bessere Dauerelastizitat als die relativ harten KH-
Vorlacke. Auf weniger gut masshaltigen Holzbauteilen sind deshalb die Acryl-Vorlacke zu bevorzugen. Wenn man
z.B. eine Dachuntersicht mit KH-Vorlack vorstreicht, weil mit 2 Acryllackanstrichen keine gentigende Deckkraft er-
reicht wird, ist die Gefahr von Rissbildungen und Abblatterungen relativ gross.
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Sanierung und Reinigung von algen- und
schimmelpilzverseuchten Untergrinden

Fungizid-Konzentrat (mit 10 Teilen Wasser verdiinnen)
* Wasserldsliches Fungizid zur Herstellung von Reinigungs- und Sanierl6sungen fiir schim-
melpilzverseuchte Untergriinde (Mauerwerk, Holz, Tapeten etc.).
* Wassrige Anstrichstoffe (mit 1% des Konzentrats) kdnnen direkt auf verseuchte Flachen
(mit Wasser vorgereinigt) appliziert werden (erspart die Behandlung mit Sanierlésung !!).
* Breites Wirkungsspektrum gegen Schimmelpilze, Algen, Moose und Bakterien.

Wichtig: Das Fungizid-Konzentrat ist nicht als Filmfungizid zur Herstellung schimmelfester Anstrichstoffe geeignet
(das wasserldsliche Fungizid wird bei Bewitterung oder haufiger Nassreinigung schnell ausgewaschen).

Reinigung von algen- und schimmelverseuchten Fassaden

Ueblicherweise werden befallene Fassaden mit Hochdruck gereinigt und nachtraglich mit der Sanier- und
Reinigungslésung behandelt (1 Lt. Fungizid-Konzentrat mit 10 Lt. Wasser verdinnt), weil ein direkter Fungi-
zid-Zusatz zum Abspritzwasser aus 6kologischer und toxikologischer Sicht sehr problematisch ist.

Maoglich ist auch eine Behandlung mit FUNGO-STOP (auf Basis Javellewasser).

Diese Nachbehandlung mit einer Sanierlésung ist notwendig, um die teilweise tief im Untergrund veranker-
ten Algen und Sporen durch einen wasserldslichen und gut eindringenden mikrobioziden Wirkstoff abzutéten.
Rationelle, schimmelabtétende Grundanstriche kdnnen ausgefihrt werden, indem man ca.1% Fungizid-
Konzentrat zum Anstrichstoff fur den 1. Anstrich zugibt (erspart den Arbeitsgang der Behandlung mit
der Sanierlésung)! Dieses Vorgehen ist sehr effizient und einer Sanierbehandlung gleichzusetzen,
wenn die Fassade mit Hochdruck vorgereinigt wird! (Wichtig: Konzentrat verwenden!)

Antischimmel-Zusatz (wasserinertes Filmfungizid,
Wasserunlésliches Filmfungizid zur Herstellung von dauerhaft schimmelfesten Anstrichstoffen auf

Wasser- oder Lésungsmittelbasis.
Achtung: Der Antischimmel-Zusatz wirkt nur vorbeugend, aber praktisch nicht bekdmpfend (schimmelabtétend)!

Empfohlene Zusatzmengen:
Innendispersionen, KH-Decken- und Wandmattfarben (TE-Basis) 1,0-1,5%

Aussendispersionen, RUCOFLEX Fassadenfarben "Pliolite" 1,5-2,5%
Putze, Plastiken, Leimfarben 0,5-1,0%
KH-Vorlacke, Holzgrundierungen, Isoliergrundierungen etc 1,0-2,0%

Achtung: Flr die hochqualitative, mikrobiozide Ausristung von Fassadenfarben gegen Pilze, Algen, Moose
und Flechten genligt der Antischimmel-Zusatz alleine nicht. Zur "schimmelfesten” Ausriistung von
der Aussendispersion schimmelfest und RUCOSIL Solar werden noch 2 spezielle Fungizide/Algizide
verwendet (diese sind nur in wassrigen Anstrichstoffen einsetzbar).

Fungo - Stop (Schimmel- und Fleckenentfernungsmittel)

Basis: Javellewasser

Gebrauchsfertige, wassrige Sanier- und Reinigungslésung fiir verschimmelte, vergraute oder fleckige Unter-
grinde (Mauerwerk, Putz, Gips, Altanstriche, Holz, Sanitér-, Fliesen- und Mauerwerksfugen).

Geeignet auch als Fleckenentfernungsmittel (Javellewasser!).

Erhaltlich in 500 ml-Sprihflaschen oder 5 Lt. Plastikgebinden.
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Haftung von Dispersionen, Wand- und

Deckenfarben auf Gips und Weissputz

Minderwertige oder méassige Qualitdten von Weissputz und Gips ("Fullstoff, Cellulosespachtel") enthalten meist kei-
ne "Kunstharz- oder Kunststoffzusatze" ( = Polymerharze in Form von sog. Redispersionspulver) und stellen deshalb
fur diverse Anstrichstoffe wie z.B. Innendispersionen nur begrenzt tragfédhige Untergriinde dar.

Zusammensetzung Weissputz "Fillstoff" Funktion

Cellulosespachtel
Gips Ca S04 ca. 50 % 97 - 99,5 % erhartet mit Wasser zu Gips-Hydrat
Calcit / Talk / Koalin ca. 45 % - Fullstoffe
Kalkhydrat 2-5% - Verarbeitungszeit
Metylcellulose 0,1-0,5% ca. 0,5% - Wasserriickhaltevermégen , Geschmeidigkeit

- beeinflusst Verarbeitungszeit von Gips

Polymerharz (fest) 0-2% 0-3% Sehr wichtig: Verfestigung / Haftvermégen
als sog. "Kunststoff- Bei zu schnellem Wasserentzug ("Aufbrennen”) kann
oder Kunstharz"-Zusatz der Gips nicht erharten > mehlige, mirbe Oberflachen

Weissputz und "Fiillstoffe" (Gips- Cellulosespachtel) ohne Polymerzusatz ergeben:
- relativ weiche, mirbe und oberflachlich dauernd abkreidende Oberflachen
- "Aufbrennen” beim Ausziehen auf Null, d.h. infolge des schnellen Wasserentzugs auf saugenden Untergriin-
den kann der Gips hydraulisch gar nicht aushéarten
(Folge: keine Festigkeit, mehlige, nicht tragfahige Schichten)

Wichtig: Auf solchen, schwach tragféhigen Untergriinden zeigen die ublichen Dispersions-
und Silikonfarben kein gesichertes und ausreichendes Haftvermdégen!!

Der Polymerharzanteil ( 2% fest entsprechen ca. 4% eines Dispersionsbinders) im Weissputz und Gips vermag
diese Schwachen zu Uberbriicken, sodass in der Regel nicht abkreidende, tragfahige Oberflachen entstehen,
auf welchen auch ganz gewoéhnliche Dispersionsfarben eine genligende Haftung aufweisen!!

Voraussetzung ist natirlich, dass keine anderen Problematiken bei Gips- und Weissputz auftreten:

- Verarbeiten von "totem" Gips (bereits teilweise hydratisiert) oder nachtrégliches Verdinnen mit Wasser; dadurch
kénnen ebenfalls mehlige, schwach tragfahige Oberfladchen entstehen

- Sinterschichten: Diese dichten, nicht saugenden, glanzenden, spréden Schlammschichten entstehen durch
Kalkhydratanreicherung an der Oberflache (zu langes Abtaloschieren, Uberschissiges Anmachwasser). Dies fuhrt
meist zu stark unterschiedlicher Saugfahigkeit und Farbaufnahme (wenn nicht vollflachig geschliffen wird), was
oft zu Wolken- und Fleckenbildungen Anlass gibt (unterschiedliche Schichtdicken!).

RUCO-Produkte mit sicherer Haftung auf "mehligen"” Gips- und Weissputzflachen:

* RUCOSILAT Wohnraumfarbe weiss + bunt

(enthalten gut eindringende, mit Calcium resp. Gips verkieselnde Nano-Wasserglas-Partikel)
* AQUADUR Deckenmattfarbe wasserverdinnbar
* RUCODUR KH-Mattfarbe spannungsarm

(basieren auf gut eindringenden, wasseremulgierten KH-Bindemitteln)

* RUCOBLANC Leimfarbe

(der geringen Adhésion steht eine noch schwéchere Kohasion des Leimfarbenanstrichs gegeniber; d.h.
Abblatterung sind gar nicht méglich! Prinzip: je mehr Binder je héher die Abblatterungsgefahr!)
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RUCOSILAT Wohnraumfarbe

Naturliche Innenwandfarbe auf Sol-Silikatbasis
( ohne Weichmacher, Lése- und Konservierungsmittel etc. )

e hoch atmungsaktiv und raumklimaregulierend
o auch auf alte matte Dispersionen und Kunststoffputze applizierbar

o Speziell flr physiologisch absolut unbedenkliche, schadstoff- und
emissionsfreie Innenanstriche ! ( bestens geeignet fir Ess-, Schlaf-
und Wohnraume, Kinderzimmer usw.)

e edler tuchmatter Finish; ansatzfrei und retouchierbar

e mit RUCOMIX und RUCOTREND-AQUA Mischpasten abténbar
( verfligbar sind Pastellténe nach RAL oder NCS !')

RUCOSILAT Wohnraumfarbe und Rucoprimer WP

Sichere und einwandfreie Haftung auf schwach tragfahigen,
mehligen und abkreidenden Oberflachen von Gips und
Weissputz, sowie auf alten Dispersionsanstrichen!

RUCOPRIMER WP weiss

Primer und Finish fuir Weissputz

Hoch verfestigende und gut deckende Haftgrundierung fur kritische
Gips- und Weissputzflachen sowie Spachtelungen mit Fullstoffen.
Als Primer und Schlussanstrich mit tuchmattem Finish einsetzbar!

e das gut eindringende und verfestigende Bindemittel schafft eine optimale Haft-
bricke auf dauerhaft abkreidenden, mehligen Weissputz- und Fllstoffflachen
(meist ohne Polymervergttung)

e gut egalisierende Grundierwirkung flr optimale streifen- und fleckenfreie
Schlussanstriche; vornehmer tuchmatter Finish

e ergibt auch eine gewisse Isolierwirkung gegen Nikotin, Gerbstoffe, Stock- und
Wasserflecken

e bereits nach 1 Std. Min. mit allen Ublichen Innenfarben Uberarbeitbar
e kann als Grund- und Fertiganstrich eingesetzt werden




