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Fassadenfarben fur
mineralische Untergrunde

Im Prinzip unterscheidet der Maler sechs
Typen von Fassadenfarben. Die drei ersten
Typen basieren auf Polymer- resp. Acrylharz-
basis (d.h. sind rein organisch gebunden), die
letzten beiden Typen, die Mineralfarben, sind
auf den mineralischen Bindemitteln Kalk und
Kaliwasserglas (Silikat) aufgebaut. Die mo-
dernen, heute fast am meisten verwendeten
acrylmodifizierten Silikonfarben, sind sog.
«Zwitter» mit anorganischem (minerali-
schen) und organischen Charakter. Die Sili-
konharze basieren auf einem anorganischen
SiO,-Gerlist mit eingebauten organischen
funktionellen Gruppen (z.B. fur die Wasser-
abstossung).

Grosse Vielfalt

von Fassadenfarben

O Fassaden-Dispersionen

® Betonschutzfarben

© Fassadenfarbe |6semittelhaltig
O Silikonharzfarben

© Silikatfarben (hydrophobiert)
0O Kalkfarben (hydrophobiert)

Mineral- oder Dispersionsfarbe:

oft eine Glaubensfrage

Auch wie bei den anderen Anstrichstoffen
spielen bei der Bewertung von Fassadenfar-
ben Begriffe wie «natlrlich — 6kologisch —
umweltschonend» eine grosse Rolle. Viele
Bauherren und Maler bevorzugen «okologi-
sche» mineralische Anstriche um die sog.
Einheit der Materie zu gewabhrleisten (mine-

ralisches Mauerwerk, mineralischer Putz
und mineralischer Anstrich). Geschatzt wird
oft auch die sog. mineralische, strukturbe-
tonte Optik. Diese Leute sehen in den
schichtbildenden Dispersionsanstrichen eine
Art von dichter, undurchlassiger Kunststoff-
haut. Derart gestrichene Fassaden wirken
«zugestrichen» und kinstlich! Diese Einstel-
lung muss natlrlich respektiert werden, ob-
wohl auch Fassadendispersionen Uber sehr
positive Merkmale verfliigen (Elastizitat,
Risslberbrickungsvermogen, Scheuerfes-
tigkeit, unbegrenzte Farbtonauswahl etc).
Ganz wichtig ist zudem, dass das Einsatzge-
biet bertcksichtigt wird. Fur altere und histo-
rische Gebaude, Kirchen, Denkmal- und Hei-
matschutzobjekte sowie fur ausgewahlte
Baustile und Baumaterialien sind Mineralfar-
ben natlrlich pradestiniert, Dispersionsfar-
ben waéren hier sicher unangebracht.

Die Auswahl der Fassadenfarben:

alle Optionen offen halten

Leider sind zahlreiche Maler oft nur auf einen
Typ von Fassadenfarben fokussiert. Je nach
Anforderungen, Verarbeitungsbedingungen,
Farbton, Kundenwunsch, Art oder Beschaf-
fenheit des Untergrundes sollte sich der
Maler aber immer alle Optionen offen
halten. In unseren Malermagazinen Nr.7
(Fassadenfarben/S. 15) oder Nr. 3 (Bauphysik
/S.28) wird erlautert, welche Fassadenfar-
ben Uberhaupt auf welche Untergriinde ge-
strichen werden durfen, wenn die wichtigen
bauphysikalischen Regeln bezliglich Dampf-

Historische Gebédude, Kirchen etc. werden (blicherweise mit Mineralfarben gestrichen

widerstand und Wasserdichtigkeit eingehal-
ten werden. Auf den meisten Untergriinden
hat der Maler ja meist diverse Optionen und
kann sich geméass dem unten aufgeflhrten
Anforderungskatalog die optimale Fassaden-
farbe auswahlen. Die Winsche und Anliegen
des Bauherren sollten immer so gut wie
moglich berlcksichtigt werden!

Die Anforderungen an Schutzfunktion und
Dauerhaftigkeit von Fassadenfarben sind
ausserst vielfaltig:

= Schlagregendichtigkeit (w-Wert); das
Mauerwerk muss zwingend vor Durch-
feuchtung geschitzt werden (1% Feuch-
tigkeitszunahme erniedrigt den Wéarme-
dédmmwert um gut 10%)

= Gute Dampfdurchlassigkeit, damit Uber-
schissige oder eingedrungene Feuchtig-
keit gut entweichen kann

= Farbtonhaltung; ist bei matten Fassaden-
farben nur optimal bei mineralischer Pig-
mentierung

= FElastizitdt und Rissuberbrickung (je hoher
der Binderanteil umso besser)

= geringe Verschmutzungsanfélligkeit und
hohe Befallsresistenz gegentber Schim-
melpilz, Algen und Moos

= Strapazierfahigkeit, Reinigungsfreundlich-
keit, Winsche und Préaferenz des Bauherrn

= mineralische Optik, Einheit der Materie

= Verarbeitung, Applikationsbedingungen
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Intensive Buntténe erfordern Dispersionsfarben mit
organischen Pigmenten



